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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-02-81 AA �Prüfverfahren für Kohlenstoff und Graphit� 
im Normenausschuss Materialprüfung (NMP) ausgearbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 51940:1992-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normtext an die Überarbeitung der Normen der Reihe DIN 51701 angepasst; 

b) Definitionen überprüft und überarbeitet (z. B. Definition zu Probenteilung); 

c) modale Hilfsverben nach den aktuellen Regeln überarbeitet; 

d) Norm den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst, wodurch sich auch die Gliederung geändert hat. 

Frühere Ausgaben 

DIN 51940: 1992-10 
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Einleitung 

Jede Probenahme und Probenvorbereitung sollte von sachkundigen Personen durchgeführt werden, die 
sowohl die Probleme der Probenahme als auch die besonderen Eigenschaften des zu probenden Gutes 
kennen. 

Das vorliegende Dokument wurde erstellt, um eine kurz gefasste und einfach zu handhabende Vorschrift für 
Kohlenstoffmaterialien zu erhalten. 
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