DEUTSCHE NORM Mai 2009

DIN 51944 D| N
ICS 71.060.10 Ersatz fur
DIN 51944:1999-01 und
DIN 51944

Berichtigung 1:2006-06

Prufung von Kohlenstoffmaterialien —
Bestimmung der Biegefestigkeit nach dem Vierpunkt-Verfahren —
Feststoffe

Testing of carbonaceous materials —
Determination of flexural strength by four point method —
Solid materials

Essais des matériaux de carbone —
Détermination de la résistance a la flexion par la méthode des quatre points —
Matiéres solides
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-02-81 AA ,Prifverfahren fir Kohlenstoff und Graphit* im
Normausschuss Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.
Anderungen

Gegentiber DIN 51944:1999-01 und DIN 51944 Berichtigung 1:2006-06 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) die Abschnitte ,Gerate und Prufmittel“ und ,Probekérper” wurden Uberarbeitet;

b) der Begriff ,Bruchlast® wurde in ,Hochstkraft“ geandert;

c) die Abschnitte ,Prazision und ,Prifbericht* wurden in der Reihenfolge vertauscht;
d) die Verweisungen wurden aktualisiert, und die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet;

e) die Norm wurde an die Normen DIN 51910, DIN 51914 und DIN 51944 angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN 51944: 1999-01
DIN 51944 Berichtigung 1: 2006-06
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