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Vorwort 

Dieses Dokument wurde im Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 062-03-32 GA „Bitumen; Prüfverfahren und 
Anforderungen für die Bindemittel“ der Normenausschüsse Materialprüfung (NMP) und Bauwesen (NABau) 
im DIN erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Die Normenreihe DIN 52007, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung der Viskosität besteht 
aus folgenden Teilen: 

  Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Auswertung 

  Teil 2: Messung mit dem Kugelzieh-Viskosimeter 

Änderungen 

Gegenüber DIN 52007-2:2006-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) im Anwendungsbereich „dynamischen“ ergänzt; 

c) Dokument redaktionell überarbeitet. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 1995: 1929, 1934, 1941-11, 1960x-02 
DIN 52007-2: 1980-12, 2006-09 
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