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Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel
Bestimmung des Klebeverhaltens von Kaltbitumen 52033

ICS 91.100.50

Bitumen and bituminous binders � Determination of the stickiness
of rapid curing cut-backs

Bitumes et liants bitumineux � Essai d�adhésivité de bitume fluidifié

Ersatz für
DIN 52033:1980-12

Vorwort

Diese Norm ist im Arbeitsausschuss NMP 332/NABau/FGSV 7.1.1.1 �Bitumen; Prüfverfahren und
Anforderungen für die Bindemittel� der Normenausschüsse Materialprüfung (NMP) und Bauwesen (NABau)
im DIN ausgearbeitet worden.

Änderungen

Gegenüber DIN 52033:1980-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

� Der gesamte Inhalt wurde redaktionell überarbeitet.

� Der Begriff �Kaltteer� wurde aus dem Haupttitel und dem Anwendungsbereich entfernt.

� Der Herstellernachweis in Abschnitt 4 wurde entfernt.

� Der Verweis auf DIN 50011-1 wurde entfernt.

� Das einführende Element des Titels wurde geändert.

� Der Abschnitt �Prüfbericht� wurde hinzugefügt.

� Die Verweise im neuen Abschnitt �Prüfeinrichtungen� wurden entfernt.

Frühere Ausgaben

DIN 1995:1929, 1934, 1941-11, 1960x-02

DIN 52033:1980-12

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Full document details: DIN 52033:2002-04
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