DEUTSCHE NORM Mai 2014

DIN 52043

=
Z

ICS 91.100.50 Ersatz fir
DIN 52043:1980-12

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Frost-Tau-Wechselversuch an Emulsionen

Bitumen and bituminous binders —
Frost-thaw alternating test for emulsions

Bitumes et liants bitumineux —
Essai gel-dégel alternatif pour émulsions
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