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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-03-13 AA „Gemeinschaftsarbeitsausschuss 
NA 062/FGSV: Gesteinskörnungen; Prüfverfahren, Petrographie, Probenahme und Präzision“ des 
Normenausschusses Materialprüfung (NMP) im DIN erarbeitet. 

In diesem Dokument bedeutet %, bei Angabe von Anteilen, Massenanteile in %. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 52099:2005-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Einführende Element des Titels geändert; 

b) Norm redaktionell überarbeitet; 

c) die Verfahren AB — W, GOB und FOB wurden gestrichen, da diese in anderen Normen festgelegt sind. 
AB — W wird in DIN EN 933-1 festgelegt. GOB und FOB werden in DIN EN 1744-1 festgelegt. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 52099: 1989-02, 1995-03, 2005-04 
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