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Prufverfahren fur Gesteinskornungen —

Teil 2: Schlagversuch an gebrochenen Gesteinskérnungen groRer
32 mm

Test methods for aggregates —

Part 2: Impact test on crushed and broken aggregates larger than 32 mm

Méthodes d’essai des granulats —
Partie 2: Essai de choc sur les cailloutis supérieur a 32 mm
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Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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