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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-02-10 AA „Dach- und Dichtungsbahnen (SpA zu CEN/TC 
254/SC 1)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 52123:1985-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung der Bezeichnung der nach dieser Norm geprüften Produkte; 

b) Streichung der europäisch geregelten Prüfungen: 

1) Prüfung der äußeren Beschaffenheit und der Durchtränkung; 

2) Prüfung der Dicke; 

3) Prüfung der Wasserundurchlässigkeit; 

4) Prüfung der Höchstzugkraft und der Dehnung bei Höchstzugkraft; 

5) Prüfung des Kaltbiegeverhaltens; 

6) Prüfung der Wärmestandfestigkeit; 

c) redaktionelle Überarbeitung. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN DVM = DIN 52123: 1928-04, 1939-03 
DIN 52123: 1960-11, 1985-08 
DIN 52123-1: 1977-03 
DIN 52123-2: 1971-06, 1977-03 
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