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Prufung von Dichtstoffen fiir das Bauwesen —
Bestimmung der Wasseraufnahme von Hinterfiillmaterial —
Rickhaltevermogen

Testing of building sealants —
Determination of the water absorption of backfill material —
Retentive capacity

Essais des joints utilisés dans la construction immobiliere —
Détermination d’absorption d’eau des matériaux de remplissage —
Capacité d’absorption d’eau
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