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Prufung von Vollpappe -
Wasseraufnahme und Dickenquellung, Wasserlagerung

Testing of solid fibre board —
Water absorption and swelling, water immersion

Essais du carton compact —
Absorption d’eau et gonflement, immersion dans I'eau
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Normenausschuss Papier, Pappe und Faserstoff (NPa) im DIN
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