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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NMP 426/NPa „Physikalisch-technologische Prüfverfahren für 
Papier und Pappe“ erarbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 53133:1988-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel geändert; 

b) korrigierende Anpassung von Bild 2 an den Text (fünf Verklebungen); 

c) redaktionelle Überarbeitung. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53133: 1988-07 

 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt ein Prüfverfahren zur Bestimmung der Wasserbeständigkeit der Verklebung von einzelnen 
Lagen von Wellpappe fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 6730:2006-05, Papier und Pappe — Begriffe 

DIN 6735:2004-02, Papier, Pappe und Faserstoffe — Übersicht von Begriffen 

DIN 55468-1:2004-08, Packstoffe —- Wellpappe — Teil 1: Anforderungen, Prüfung 

DIN 55468-2, Packstoffe — Wellpappe — Teil 2: Nassfest, Anforderungen, Prüfung 

DIN EN ISO 186, Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualität 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
mehrwellige Wellpappe 
bestehend aus zwei oder mehr Lagen gewellten Papiers, die durch jeweils eine Lage Papier oder Karton 
miteinander verklebt sind und deren freie Außenflächen ebenfalls mit je einer Lage Papier oder Karton beklebt 
sind 

[DIN 55468-1:2004-08] 
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