
Februar	2018DEUTSCHE	NORM 			

Preisgruppe	7DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.	·	Jede	Art	der	Vervielfältigung,	auch	auszugsweise,	
nur	mit	Genehmigung	des	DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.	V.,	Berlin,	gestattet.

ICS	87.060.10

!%r`("
2796105

www.din.de

DIN	53236

Farbmittel	–
Mess-	und	Auswertebedingungen	zur	Bestimmung	von	Farbunterschieden	
bei	Beschichtungsstoffen,	ähnlichen	Beschichtungen	und	Kunststoffen
Colouring	materials	–
Conditions	of	measurement	and	evaluation	for	the	determination	of	colour	differences	for	
paint	coatings,	similar	coatings	and	plastics
Colorants	–
Conditions	de	mesure	et	d’évaluation	pour	la	détermination	des	différences	de	couleur	des	
peintures,	revêtements	similaires	et	plastiques

©

Alleinverkauf	der	Normen	durch	Beuth	Verlag	GmbH,	10772	Berlin

Ersatz	für
DIN	53236:1983-01

www.beuth.de

			

Gesamtumfang	10	Seiten

D

DIN-Normenausschuss	Pigmente	und	Füllstoffe	(NPF)
DIN-Normenausschuss	Kunststoffe	(FNK)

Full document details: DIN 53236:2018-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-53236-2018-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-53236-2018-02


DIN 53236:2018-02 

2 

Inhalt 

 Seite 

Vorwort ...................................................................................................................................................................................... 3 

Einleitung .................................................................................................................................................................................. 4 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................... 6 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................................... 6 

3 Begriffe ........................................................................................................................................................................ 6 

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens .................................................................................................................... 6 

5 Gerät ............................................................................................................................................................................. 6 

6 Proben ......................................................................................................................................................................... 7 

7 Messung und Auswertung undurchsichtiger (opaker) Proben .............................................................. 7 
7.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 7 
7.2 Verfahren A ................................................................................................................................................................ 7 
7.2.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 7 
7.2.2 Messung ....................................................................................................................................................................... 7 
7.2.3 Auswertung ................................................................................................................................................................ 7 
7.3 Verfahren B ................................................................................................................................................................ 7 
7.3.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 7 
7.3.2 Messung ....................................................................................................................................................................... 7 
7.3.3 Auswertung ................................................................................................................................................................ 8 

8 Messung und Auswertung durchsichtiger oder durchscheinender Proben ...................................... 8 
8.1 Allgemeines ............................................................................................................................................................... 8 
8.2 Messung in Aufsicht ................................................................................................................................................ 8 
8.3 Messung in Durchsicht ........................................................................................................................................... 8 
8.4 Auswertung ................................................................................................................................................................ 8 

9 Prüfbericht ................................................................................................................................................................. 9 

Literaturhinweise ................................................................................................................................................................. 10 
 

 

Full document details: DIN 53236:2018-02

http://www.avadocuments.com/doc/din-53236-2018-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-53236-2018-02


DIN 53236:2018-02 

3 

Vorwort 

Die vorliegende Norm DIN 53236 wurde vom Arbeitssauschuss NA 078-00-03 AA „Allgemeine Prüfverfahren 
für Farbmittel und Füllstoffe“ im DIN-Normenausschuss Pigmente und Füllstoffe (NPF) ausgearbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 53236:1983-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt „Einleitung“ wurde eingefügt; 

b) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen" wurde überarbeitet; 

c) technische Inhalte wurden aufgrund der Überarbeitung von Abschnitt 2 aktualisert; 

d) Abschnitt 4 „Bezeichnung des Verfahrens" wurde gestrichen; 

e) Norm wurde redaktionell überarbeitet und den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN 53236: 1977-02, 1983-01  
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