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Prufung von Metallklebstoffen und Metallklebungen —
Bestimmung der Bestandigkeit gegenuber Flussigkeiten

Testing of adhesives for metals and adhesively bonded metal joints —
Determination of the resistance to liquids

Essais des adhésifs pour métaux et des collages de métaux —
Détermination de la résistance aux liquides
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Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
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