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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Kunststoffe (FNK), Arbeitsausschuss NA 054-04-04 AA 
„Kunststoff-Folien und kunststoffbeschichtete Flächengebilde (Kunstleder); Allgemeine Eigenschaften", 
erstellt. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 53377:1969-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aufnahme des Abschnitts „Normative Verweisungen“; 

b) Umstellung der Prüfungen auf europäisch genormte Prüfverfahren (Normalklima); 

c) Ergänzung des informativen Anhangs A zur Benutzung von Wärmeschränken; 

d) Anpassung an die gültigen Gestaltungsregeln. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 53377: 1969-05 
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