DK 678.5/.8: 001.4: 620.174 .
: 620.178.74 DEUTSCHE NORM Juli 1983
Priifung von Kunststoffen

Biegeversuch und Schlagbiegeversuch DIN
an Dynstat-Probekdrpern 53 435

Testing of plastics; determination of flexural properties and impact resistance Ersatz fir Ausgabe 04.77
with dynstat test specimens

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich 3 Bezeichnung des Verfahrens

1.1 Der Biegeversuch nach dieser Norm dient dazu, 3.1 Bezeichnung eines Biegeversuchs an Dynstat-Probe-
Festigkeits- und Forminderungseigenschaften von Kunst- kérpern (DB) ohne Kerb (G):

stoffen bei Biegebeanspruchung mit dem Dynstat-Gerat : DI 3435—DB -G
nach DIN 51230 unter 4-Punkt-Beanspruchungl) zu BlegeverSUCh N5
bestimmen. 3.2 Bezeichnung eines Schlagbiegeversuchs an Dynstat-

Probekorpern (DS) mit Kerb (K):
Schlagbiegeversuch DIN 53435 —DS — K

1.2 Der Schlagbiegeversuch nach dieser Norm dientdazu,
das Verhalten von Dynstat-Probekorpern bei bestimmter
Schlagbiegebeanspruchung mit dem Dynstat-Gerat nach
DIN 51230 zu bestimmen. Die MeRergebnisse kénnen 4 Gerat

zur Beurteilung der Sprodigkeit oder der Zahigkeit von 4 q Dynstat-Gerat

Keun?::;c;t‘f?rel:;e;f;zﬂgndt:rzod:rr::f\:vgﬁe:rufbedlngungen Fiir beide Versuche wird das Dynstat-Gerat einschlieRlich
gege gezog ’ der Priifanordnungen fiir den Biegeversuch und fiir den

1.3 Beide Versuche dienen in erster Linie der Qualitats- Schiagbiegeversuch nach DIN 51230 benutzt.

kontroile und dem Vergleich von Kunststoffen. 4.2 Pendelschlagwerk
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2 Begriffe 4.2.2 Welche Schlageinrichtung anzuwenden ist, richtet

2.1 Begriffe Biegespannung oy, und Biegefestigkeit o,g  sich nach den Normen fur das zu priifende Erzeugnis oder

siche DIN 53452; Begriff Schlagzihigkeita, siehe ist zu vereinbaren. Sie ist so zu wahlen, daf8 mindestens

DIN 53453. 10 %, hochstens 80 % der max. Schilagarbeit vom Probe-
korper verbraucht wird.

2.2 Der Biegewinkel agg ist der bei einer rechnerischen  ____

Randfaserdehnung des Probekorpers von 3,56% am 1) Das bedeutet aufliegender Trager mit 2 symmetrisch

Dynstat-Gerit angezeigte Biegewinkel. angreifenden Einzelkraften.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuR Materialprifung (NMP) im DIN

Documents

Sl;eg\:\;erkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 L)/?V'5‘.;435D0ﬁ#r7m SPEH’/H@E Kub
. Vertr.-Nr, 0005

Full document details: DIN 53435:1983-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-53435-1983-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-53435-1983-07

Seite 2 DIN 53435

5 Dynstat-Probekorper

5.1 Entnahme und Herstellung

Der Dynstat-Probekdrper {im folgenden kurz Probekorper
genannt) wird aus dem Formteil (Fertigteil) durch
spanende Bearbeitung hergestellt. Ist eine Anisotropie im
Formteil zu erwarten, sind jeweils parallel und senkrecht
zur vermuteten Richtung der Anisotropie Probekdrper
zu entnehmen. Alle Oberflachen und Kanten diirfen beim
Betrachten mit dem bloRen Auge keine Beschadigungen
und Fehistellen erkennen lassen. Um Kerbwirkung zu
vermeiden, sind die an den Schnittkanten durch spanende
Bearbeitung entstandenen Riefen in Léangsrichtung des
Probekérpers z. B. mit Schleifpapier {(Kérnung 220 oder
feiner) abzuschleifen.

5.1.1 Probekorper mit Originaloberflichen

Die Probekérper sind dem Formteil (Fertigteil) vorzugs-
weise so zu entnehmen, daf ihre Hauptoberflachen
(Lange X Breite) aus den unbearbeiteten Originalober-
flachen des Formteils stammen. Diese Originaloberflachen
dirfen nicht beschadigt werden.

5.1.2 Probekorper mit bearbeiteten Oberflachen

Konnen die Probekdrper dem Formiteil (Fertigteil) nicht
nach Abschnitt 5.1.1 entnommen werden, miissen also
eine oder beide ihrer Hauptoberflachen bearbeitetwerden,
so wird dies durch Schleifen mit dem obengenannten

Schleifpapier und anschlieBendem riefenfreien Polieren

durchgefihrt.

Anmerkung: Durch die Bearbeitung der Originalober-
flachen wird insbesondere dann das MeRergebnis
beeinflullt, wenn
— Eigenspannungen vorliegen (der Eigenspan-

nungszustand wird durch die Bearbeitung ver-
andert) und/oder
— der Probekérper iber den Querschnitt in-
homogen ausgebildet ist (z. B. infolge unter-
schiedlicher Orientierung und/oder Kristallini-
tat).
Im Einzeifall kann der Nachweis von Existenz,
GroBe und Auswirkung der obengenannten Ein-
fluRfaktoren Schwierigkeiten bereiten. Deshalb
sind Mindestanforderungen in jedem Falle zu
vereinbaren.

5.2 Form und MaRe
5.2.1 Probekérper ohne Kerb (G)
Der Probekodrper hat bei rechteckigem Querschnitt
folgende
Lange | = (15 1) mm
Breite &= (10%0,5) mm
Dicke h =1,2 bis 4,5 mm

5.2.2 Probekorper mit Kerb (K)
Zur Bestimmung der Kerbschlagzahigkeit sind Probe-
kérper nach Bild 1 vorgesehen, die aus ungekerbten
Probekdrpern hergestelit werden.
In die Probekorper wird ein U-Kerb quer, d. h. senkrecht
zur Stabachse eingesigt 2), eingehobelt oder eingefrast,

2) Einsigen mit einem scharfen, ungeschrinkten fein-
gezahnten Metallsageblatt.

Full document details: DIN 53435:1983-07

Bild 1. Probekorper mit Kerb (K)

dessen MaRe Bild 1 zu entnehmen sind. Die Kerbtiefe ist
so zu wahlen, daR der Restguerschnitt 2/3 des urspriing-
lichen Querschnittes betragt.

5.3 Anzahl

Bei Formteilen aus isotropem Material werden mindestens
5 Probekorper hergestellt.

Bei Formteilen aus anisotropem Material werden je Ent-
nahmerichtung mindestens 5 Probekdrper hergestellt.

6 Vorbehandlung der Probekoérper

Sofern nichts anderes vereinbart oder in den Normen fiir
das zu priifende Erzeugnis festgelegt ist, werden die Probe-
kérper mindestens 16 Stunden in Schiedsfallen 96 Stun-
den im Normalklima DIN 50014 —23/50-2 gelagert.

7 Durchfithrung

Beide Versuche (DB und DS) werden im Normalklima
DIN 50014 — 23/60-2 durchgefiihrt.

Die Breite b des Probekérpers wird auf 0,1 mm, seine
Dicke h bzw. hg auf 0,01 mm in Probekérper- bzw.
Kerbmitte gemessen.

7.1 Biegeversuch (DB)

Der Probekérper wird in die Auflagereinrichtung des
Dynstat-Gerates eingelegt und stoBfrei mit einer Ver-
formungsrate von (150 £50)° je Minute auf Biegung
beansprucht; Prifanordnung siehe Bild 2.

Wird bei diesem Versuch ohne Probenbruch ein Biege-
winkel agg iberschritten, der einer Randfaserdehnung
der Probe von 3,5% entspricht, so kann eine Biege-
festigkeit nach dieser Norm nicht ermittelt werden. Der
Biegewinkel ags in Grad ergibt sich in Abhangigkeit
von der Probendicke h in ausreichender Naherung zu
a3s=28-h"1.

7.2 Schlagbiegeversuch (DS)

Zum Versuch wird das Schlagpendel gehoben und einge-
klinkt. Der Probekdrper wird in die Prifanordnung ein-
gelegt, wobei darauf zu achten ist, daB der Probekdrper
senkrecht steht (siehe Bild 3). Das Schlagpendel wird
vorsichtig {nicht ruckartig) ausgeklinkt.

8 Auswertung

In den Auswertformeln in Abschnitt 8.1 und Abschnitt
8.2 bedeuten b die Breite des Probekdrpers in mm und h
bzw. hg die Dicke des Probekorpers in mm.
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