Friihere Ausgaben:

DK 620.179.152 : 771.3/.5 : 778.33 DEUTSCHE NORMEN August 1977

Zerstorungsfreie Priifung
Filme, Aufnahmefolien, Kassetten fiir DIN
Aufnahmen mit Rontgen- und Gammastrahlen 54 112
Mafle
© Non-destructive testing; films, exposure screens, cassettes for X- and gamma ray radiographs; dimensions
g Essais non-destructifs; films, écrans d’exposition, cassettes pour des X- et gamma rayons radiographies; dimensions
&
© . i
©S 1 Blattfilme und Kassetten Mafse in mm
S&
T = N 58 Blattfilm Aufnahme-Folie Metall-Kassette 1)
§ E (!e{:x:)%reols-e Schnittmafl Schnittmaf} Innenmaf}
) i
2 E bezeichnung) Breite Lange Breite Lange Breite Lange
™ E Q. zul. zul zul. zul. zul. zul.
'_“ M g cm Abw. Abw. Abw, Abw. Abw. Abw.
B
co™E 6x24 | 585 238 60 240 61 242
233 3
OQx & 6 x 48 58,5 478 60 480 61 482
ke o +0.,5 0 10,5 ras
222 I - -1 ’ -9
E E E 5‘31 10 x 24 98,5 238 100 240 101 242
i 10 x 48 98,5 478 100 480 101 482
g 1 *1
TEj 15 x 40 148 398 150 400 152 402
o
z
5 18 x 24 178 238 180 240 182 242
ot +1 +1 +1 +1
5 - - 0,5 - 0,6
E 24 x 30 238 298 240 300 242 302
g 30 x 40 298 398 300 400 302 402
2 Nenngrée Gummi-Kassette Kunststoff-Kassette 2) Papier-Kassette 3)
g (Handels- Innenmaf3 Innenmaf InnenmafR
Eo bezeichnung) Breite Lange Breite Linge %) Breite Léange %)
E" zul. zul. zul. zul. zul. zul.
E cm Abw. Abw. Abw. Abw. Abw, Abw.
g
) 6x 24 70 300 63 243 63 242
E +1.2 10,5 +0,5
5 6 x 48 70 540 63 485 63 482
g +5
% 10 x 24 110 300 104 243 105 242
H +1,6
H 10x48 | 110 540 104 485 104 482
3 +1 1
S 15 x 40 - - 154 405 154 402
3 +1 +1
& “g 18 x 24 — - 184 243 184 242
- - -
z E 24 x 30 - - 244 305 244 302
o
E 30 x 40 — - 304 405 304 402
8
< 1) Fiir die Rechtwinkligkeit des Innenraumes der Kassette gilt: Die Linge der Diagonalen darf
5 nicht groBer oder kleiner sein als die Linge der Diagonalen des grof3ten bzw.
. E kleinsten zulassigen Mafes bei rechtwinkliger Herstellung.
{E .§§ 2) Bei Doppeltaschen sind hier die Lichtmaf3e der Innentasche gemeint.
; gg 3) Auch unter der Handelsbezeichnung Tageslichtkassette und Einzelpackung bekannt.
§ 2 2 4) Die Uberlappung des Verschlusses ist bei dieser Lingenangabe nicht mitgerechnet.
< ¥
B .
B 2 Rollfilme
T ES Fiir die Breite von Rollfilmen gelten die Schnittmafe fiir die Breite der Blattfilme.
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Erlduterungen

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschu8 D1R ,,Durchstrahlungspriifung und Strahlen-
schutz‘ des Fachnormenausschusses Materialpriifung (FNM) erarbeitet.

Die in dieser Norm festgelegten Mafe sollen auch in eine entsprechende Norm der Inter-
national Organization for Standardization (ISO) aufgenommen werden
(z. Z. ISO/DIS 5655).
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