DEUTSCHE NORM November 2015

DIN 54373

=
Z

ICS 85.040; 85.060 Ersatz fur
DIN 54373:1989-09

Priifung von Papier, Pappe und Faserstoff -
Bestimmung des saureunloslichen Anteils im Glithriickstand

Testing of paper, board and pulps -
Determination of acid insoluble proportion of ignition residue

Essais des papiers, cartons et pates -
Détermination des cendres dans 'acide

Gesamtumfang 6 Seiten

DIN-Normenausschuss Papier, Pappe und Faserstoff (NPa)
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