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Vorwort 

Diese Norm wurde vom NA 062-04-21 GA (ehemals NMP 421) „Chemisch-technologische Prüfverfahren für 
Papier, Pappe, Faserstoff und Chemiezellstoff “ erarbeitet. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 54603:1981-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Bestimmungsgrenze auf 5 µg Glyoxal/g Papier an die Masse angepasst; 

b) Abschnitt 6 und 8 aufgrund existierender Europäischer Normen neu formuliert; 

c) Abschnitt 9 „Extraktion der Probe“ wurde gestrichen; 

d) Abschnitt 11 überarbeitet und eine neue Gleichung für die Auswertung erstellt, bei der die Feuchte mit 
einbezogen wurde; 

e) redaktionelle Überarbeitung und Aktualisierung der „Normativen Verweisungen“. 

Frühere Ausgaben 
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