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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Papier und Pappe (NPa) im DIN erarbeitet. Federführend war hier
der NPa 14 �Papier, Karton und Vollpappe für Verpackungen�.

Unter der Norm-Hauptnummer  DIN 55468 sind die folgenden zwei Normen erarbeitet:

� Teil 1: Anforderungen, Prüfung

� Teil 2: Nassfest, Anforderungen, Prüfung

Änderungen

Gegenüber DIN 55468-2:1999-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Absenkung der Werte für die Nass-Berstfestigkeit in Abstimmung mit DIN 55468-1;

b) redaktionelle Überarbeitung.

Frühere Ausgaben

DIN 55468-2: 1981-07, 1986-06, 1988-02, 1999-03

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Werte für die nassfesten (nassf) Wellpappensorten durch Anforderungen an die Nass-
Berstfestigkeit und an die nassfeste Verklebung fest.

Diese Norm gilt im Zusammenhang mit DIN 55468-1 für nassfeste Wellpappe.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich
Änderungen).

DIN 6730:2003-08, Papier und Pappe � Begriffe

DIN 6735:2000-06, Papier, Pappe und Halbstoffe � Übersicht von Begriffen

DIN 53133, Prüfung von Pappe � Prüfung der Verklebung von Wellpappe � Bestimmung der Wasser-
beständigkeit der Verklebung

DIN 55468-1, Packstoffe � Wellpappe � Teil 1: Anforderungen, Prüfung
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