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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 115-02-07 AA ,Schachteln aus Voll- und Wellpappe“ im
DIN-Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

DIN 55524 Verpackung - Qualitdtsmerkmale besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Qualitdtsmerkmale fiir Verpackungen aus Wellpappe

— Teil 2: Qualitdtsmerkmale fiir Verpackungen aus Vollpappe

Anderungen

Gegeniiber DIN 55524-2:2005-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Abschnitt 4 ,Liste von Qualitatsmerkmalen fiir Verpackungen aus Vollpappe* aktualisiert;

c) redaktionelle Anderungen.

Frithere Ausgaben

DIN 55524-2: 2005-12
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm enthélt eine Liste von Qualititsmerkmalen, die sich spezifisch auf Verpackungen aus
Vollpappe beziehen und in Merkmalgruppen zusammengefasst und gegliedert sind.

Sie dient als allgemeine Grundlage und Hilfsmittel fiir Vereinbarungen einzelvertraglicher Verkaufs- und
Einkaufsbedingungen (STLB) im gesamten Verpackungsbereich.

Diese Norm legt Qualititsmerkmale fest, die fiir die Beurteilung von Verpackungen aus Vollpappe
unerlasslich sind und ordnet ihnen entsprechende Priifverfahren zu. Diese Norm enthalt Elemente fiir die
Erstellung einer Klassifizierung. Sie enthalt keine Zuordnung von Qualitditsmerkmalen und Fehlerklassen.

ANMERKUNG  Diese Zuordnung erfolgt nach Vereinbarung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 53121:2014-08, Priifung von Papier, Karton und Pappe — Bestimmung der Biegesteifigkeit nach der
Balkenmethode

DIN 53123-1:2005-04, Priifung von Papier und Pappe— Bestimmung der Biegesteifigkeit —
Teil 1: Resonanzldngen-Verfahren

DIN 53133:2015-12, Priifung von Pappe — Bestimmung der Wasserbestdndigkeit der Verklebung von
Wellpappe

DIN 53142-1:2014-12, Priifung von Pappe — DurchstofSpriifung — Teil 1: Priifung mit dem Pendelschlagwerk
DIN 53142-2:2014-12, Priifung von Pappe — DurchstofSpriifung — Teil 2: Priifung mit linearem Vorschub
DIN 54516:2004-10, Priifung von Papier und Pappe — Bestimmung des Spaltwiderstandes

DIN 55429-2:2016-08, Packmittel — Schachteln aus Karton, Vollpappe oder Wellpappe — Teil 2:
Abmessungen, GrenzabmafSe, Priifung der Maf3e

DIN 55437-2:2008-05, Priifung von Pappe — Rillungen — Teil 2: Bestimmung des Rillbarkeitsbereiches durch
visuelle Bewertung der Rillungen

DIN 55440-1:1991-11, Packmittelpriifung — Stauchpriifung — Priifung mit konstanter
Vorschubgeschwindigkeit

DIN EN 14053:2003-09, Packmittel — Verpackungen aus Well- oder Vollpappe — Typ und Ausfiihrungen von
Schachteln; Deutsche Fassung EN 14053:2003

DIN EN 14054:2003-09, Packmittel — Verpackungen aus Papier und Pappe — Grundbauarten von Schachteln;
Deutsche Fassung EN 14054:2003

DIN EN 22248:1993-02, Verpackung — Versandfertige Packstiicke — Vertikale StofSpriifung (freier Fall)
(1S0 2248:1985); Deutsche Fassung EN 22248:1992
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