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DIN 55543-4:2010-06 

Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom NA 115-02-01 AA �Flexible, flächige Packmittel � Folien, Säcke, Beutel, 
Tragetaschen� im Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) überarbeitet. 

DIN 55543 Verpackungsprüfung � Prüfverfahren für Verpackungsfolien besteht aus: 

 Teil 1: Bestimmung der Foliendicke 

 Teil 2: Bestimmung des Schälwiderstandes von Klebenähten an Säcken 

 Teil 3: Bestimmung der Festigkeit von Längsnähten an Säcken und Beuteln 

 Teil 4: Bestimmung der Schrumpfung von Folien aus Polyethylen 

Änderungen 

Gegenüber DIN 55543-4:1985-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Haupttitel der Normenreihe in �Prüfverfahren für Verpackungsfolien� geändert; 

b) Teiletitel angepasst; 

c) Bilder gestrichen; 

d) redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 55543-4: 1985-10 
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