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Vorwort 

Die vorliegende Norm wurde vom NPF-Arbeitsausschuss 12 �Prüfverfahren und Kennwerte für 
Füllstoffe� erarbeitet. 

In dieser Norm bedeutet Prozent (%) bei Angabe von Gehalten Massenanteil in Prozent. 

DIN 55626 �Füllstoffe und Pigmente für Papier und Pappe � Anforderungen und Prüfverfahren� besteht aus: 

 Teil 3: Blanc fixe 

 Teil 4: Kreide 

 Teil 5: Natürliches kristallines Calciumcarbonat 

 Teil 6: Gefälltes Calciumcarbonat 

 Teil 8: Natürlicher Kaolin 

 Teil 9: Calcinierter Kaolin 

 Teil 10: Verwachsungen von natürlichem plättchenförmigen Talk und Chlorit 

 Teil 11: Natürlicher, plättchenförmiger, carbonathaltiger Talk 

 Teil 18: Gefälltes Natriumaluminiumsilicat 

 Teil 19: Gefällte Kieselsäure 

 Teil 20: Pyrogenes Siliciumdioxid 

 Teil 25: Kieselgel 

 Teil 26: Titandioxid 
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