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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom NA 078-00-03 AA „Allgemeine Prüfverfahren für Farbmittel und Füllstoffe“ im 
Normenausschuss Pigmente und Füllstoffe (NPF) erarbeitet.  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 55988:1989-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Begriff „Streu-Farbabstand" neu aufgenommen; 

b) Streu-Farbabstand als zusätzliche Maßzahl aufgenommen; 

c) Titel der Norm auf „Maßzahlen für die Transparenz" erweitert; 

d) Inhalt der Norm redaktionell überarbeitet und aktualisiert. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 55988: 1981-02, 1989-04 
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