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Vorwort 

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 002-00-05 AA „Lösemittel“ des Normenausschusses 
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN ausgearbeitet. 

Es wurden nur Angaben über diejenigen Ethylenglykolether aufgenommen, welche erfahrungsgemäß als 
Löse- und Verdünnungsmittel in Beschichtungsstoffen eine Rolle spielen. Technische Gemische von 
Ethylenglykolethern nach dieser Norm können nicht festgelegt werden. Bei solchen Gemischen muss deshalb 
die Lieferspezifikation direkt zwischen Hersteller und Verbraucher vereinbart werden. 

Bei der Bestimmung und Beurteilung des Wassergehaltes ist zu beachten, dass Ethylenglykolether 
hygroskopisch sind. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 55999:1994-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert; 

b) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 55999-1: 1984-08 
DIN 55999: 1977-04, 1994-02 
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