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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-01-03 AA „Dünne Schichten für die Optik“ im DIN-
Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

DIN 58197 Dünne Schichten für die Optik besteht aus: 

  Teil 1: Mindestanforderungen an reflexionsmindernde Schichten 

  Teil 2: Mindestanforderungen an reflexionserhöhende Schichten (Metallschichten) 

  Teil 3: Mindestanforderungen an Neutralteilerschichten 

  Teil 4: Mindestanforderungen an Schichten für Laseranwendungen 

Für die in der Norm genannten DIN-ISO-Normen können auch die englischsprachigen ISO-Normen 
angewendet werden. 

Im Zweifelsfall gilt der deutsche Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 58197-1:2002-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen wurden aktualisiert; 

b) Begriffe wurden angepasst;  

c) Tabelle 1 wurde aktualisiert; 

d) Bilder wurden überarbeitet; 

e) englische Übersetzung wurde hinzugefügt. 

Frühere Ausgaben 

DIN 58197: 1978-12 
DIN 58197-1: 1995-11, 2002-08 

Full document details: DIN 58197-1:2015-09

http://www.avadocuments.com/doc/din-58197-1-2015-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-58197-1-2015-09


DIN 58197-1:2015-09 

5 

Foreword 

This document has been prepared by the Working Committee NA 027-01-03 AA „Dünne Schichten für die 
Optik (en: Optical coatings)” of DIN Standards Committee Feinmechanik und Optik (Optics and Precision 
Mechanics Standards Committee). 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent 
rights. DIN [and/or DKE] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.  

DIN 58197 Optical coatings consists of the following parts: 

  Part 1: Minimum requirements for antireflecting coatings 

  Part 2: Minimum requirements for reflecting coatings 

  Part 3: Minimum requirements for neutral beam splitting coatings 

  Part 4: Minimum requirements for coatings used for laser applications 

For the referenced DIN ISO standards the respective ISO Standards can be applied. 

In case of doubt the German text is valid.  

 

Modifications 

Compared to DIN 58197-1:2002-08 the following changes have been made: 

a) Normative references have been updated; 

b) terms and definitions have been adjusted; 

c) Table 1 has been updated; 

d) Figures have been revised; 

e) English translation has been added. 

Previous editions 

DIN 58197: 1978-12 
DIN 58197-1: 1995-11, 2002-08 
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