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Gold coatings for jewellery; definition, marking
Plaqué d'or pour bijouterie; définitions, marquage

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Auflagen aus Gold oder Goldlegierungen
auf Schmuck, der am Korper oder an der Kleidung getragen
wird. Lose Uhrarmbander zihlen zum Bereich Schmuck und
sind deshalb in dieser Norm eingeschlossen.

2 Begriffe
2.1 Golddoublé

Golddoublé ist die Benennung fiir Schmuck mit einer Auflage
aus Gold oder einer Goldlegierung. Der Gold-Feingehalt von
Golddoublé ist mindestens 10 Tausendstel.*)

2.2 Goldplattiert

Goldplattiert ist die Benennung fiir Schmuck mit einer
Auflage aus Gold oder einer Goldlegierung. Der Gold-Feinge-
halt von goldplattiertem Schmuck ist mindestens 3 Tau-
sendstel.*)

2.3 Vergoldet

Vergoldet ist die Benennung fiir Schmuck mit einer Auflage
aus Gold oder einer Goldlegierung. Der Gold-Feingehalt von
vergoldetem Schmuck ist weniger als 3 Tausendstel.”)

2.4 Gold auf Silber

Gold auf Silber ist die Benennung fiir Silberschmuck mit einer
Auflage aus Gold oder einer Goldlegierung. Der Gold-Fein-
gehalt von Schmuck mit der Benennung Gold auf Silber ist
mindestens 10 Tausendstel.*)

2.5 Silber goldplattiert

Silber goldplattiert ist die Benennung fiir Silberschmuck mit
einer Auflage aus Gold oder einer Goldlegierung. Der Gold-
Feingehalt von goldplattiertem Silberschmuck ist mindestens
3 Tausendstel.*)

2.6 Silber vergoldet

Silber vergoldet ist die Benennung fiir Silberschmuck mit
einer Auflage aus Gold oder Goldlegierung. Der Gold-Fein-
gehalt von vergoldetem Silberschmuck ist weniger als
3 Tausendstel.*)

3 Kennzeichnung

Schmuck, der nach den in Abschnitt 2 festgelegten Begriffs-
Definitionen bezeichnet wird, darf entsprechend den Absch-
nitten 3.1 bis 3.7 gekennzeichnet und auf der Ware gestem-
pelt werden.

Ersatz fir Ausgabe 05.88

3.1 Golddoublé

341 Schmuck entsprechend der Definition nach Ab-
scnitt 2.1 darf gekennzeichnet und gestempelt werden mit:

Golddoublé L  bei einem mechanischen Herstellverfahren
fiir die Auflage

Anmerkung: ,Golddoublé L“ ersetzt den bisher dafiir iiblichen
Begriff ,Walzgolddoublé*®.

Golddoublé P bei einem galvanotechnischen oder chemi-
schen Herstellverfahren fiir die Auflage

31.2 Eine Kennzeichnung und Stempelung nur mit dem
Kennbuchstaben L bzw. P nach Abschnitt 3.1.1 ist zuldssig.

3.2 Goldplattiert

Schmuck entsprechend der Definition nach Abschnitt 2.2
darf gekennzeichnet und gestempelt werden mit: plattiert.

3.3 Vergoldet

Schmuck entsprechend der Definition nach Abschnitt 2.3
darf auf der Ware nicht gestempelt werden.

3.4 Gold auf Silber

Schmuck entsprechend der Definition nach Abschnitt 2.4
darf gekennzeichnet und gestempelt werden entsprechend
Abschnitt 3.1 mit einer zusétzlich vorangestellten Silber-Fein-
gehaltsangabe nach dem Gesetz iber den Feingehalt der
Gold- und Silberwaren.

3.5 Silber goldpiattiert

Schmuck entsprechend der Definition nach Abschnitt 2.5
darf gekennzeichnet und gestempelt werden entsprechend
Abschnitt 3.2 mit einer zusitzlich vorangestellten Silber-Fein-
gehaltsangabe nach dem Gesetz iiber den Feingehalt der
Gold- und Silberwaren.

*) Esist zu beachten, daB der Gold-Feingehalt der Massenge-
halt von Feingold fiir die Auflage einschlieBlich der Unter-
lage ist, d. h. eine Ware mit der Gold-Feingehaltsangabe
10 %o mit einem Gesamtgewicht von 1 kg enthélt zehn
Gramm Feingold.

Ein so angegebener Gold-Feingehalt wird brancheniiblich
mit ,Milliéme* bezeichnet. Der Zahlenwert fiir Milliéme*
und Tausendstel oder Promille ist gleich.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Schmuck im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

- — m—
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrage 6, 1000 Berlin 30 DIN 58 655 Epr -!/EEEI m’;grl E“Ib
04.89 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 58682:1989-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-58682-1989-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-58682-1989-04

Seite 2 DIN 58 682

3.6 Silber vergoldet 3.7 Feingehaitsangabe bei der Goldauflage .
Schmuck entsprechend der Definition nach Abschnitt 2.6 Der Gold-Feingehalt der Auflage darf weder in Tausendstel
darf nur mit der Silber-Feingehaltsangabe nach dem Gesetz noch in Karat gestempelt oder in Beifiigungen (z.B. Etikett
iiber den Feingehalt der Gold- und Silberwaren auf der Ware und &hnliches) oder in der Werbung genannt werden. ‘

gestempelt werden.

Zitierte Unterlagen
Gesetz iiber den Feingehalt der Gold- und Silberwaren vom 16. Juli 1884 mit den Anderungen von 1934, 1968, 1974 und 1976.**)

Frithere Ausgaben
DIN 58 682: 00.82, 05.88

Anderungen

Gegeniiber der im Januar 1986 zuriickgezogenen Ausgabe September 1982 wurden foigende Anderungen vorgenommen:
- Vornormcharakter aufgehoben.

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1988 wurde folgende Berichtigung vorgenommen:
- Abschnitt 3.3 berichtigt.

Internationale Patentklassifikation

A 44 C 27/00
B 23 K 20/04
C22B 11/00
C25D 3/48

C 23 C 18/42

**) Zu beziehen durch C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Minchen, Loseblattsammilung ,Gewerbeordnung®.
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