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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 027-01-11 AA ,Fertigungsmittel der Optik“ im Normen-
ausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) erarbeitet.

DIN 58750 Optikfertigung — Priifung von Poliermitteln fiir die Optik besteht aus:
— Teil 1: Physikalische und kolloidchemische Eigenschaften
— Teil 3: Abtragskennwert und Oberflachenbeschaffenheit bei Prézisionsoptik

Teil 2 der Reihe, Abtragskennwert bei Silikat- und Kunststoff-Brillengldsern, wurde zum 1. Juni 2012 ersatzlos
zurtckgezogen.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafuir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 58750-1:1995-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Bestimmung des Stampfvolumens aus den Anforderungen herausgenommen;
b) Bestimmung des Zetapotentials hinzugefligt;

c) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

d) redaktionelle Anpassungen.

Frihere Ausgaben
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