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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 066-03-04 AA „Nickel“ erarbeitet. Eine weitere Maßnorm von 
gezogenen Drähten ist im Literaturhinweis angegeben. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 59780:1974-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Grenzabmaße des Durchmessers eingeengt und Vorzugsmaße gestrichen; 

b) Werkstoffe Ni99,8/2.4050, NiMo30/2.4810, NiCr20Mo15/2.4811, NiCr20TiAl/2.4952 und 
NiCr20Co18Ti/2.4969 gestrichen; 

c) 24 Werkstoffe neu aufgenommen; 

d) Abschnitt „Gewichte und zulässige Abweichungen“ gestrichen; 

e) Norm inhaltlich und redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 59780: 1974-12 
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