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DIN
60 900

Teil 1

Garne
- Technologische Einteilung, Begriffe

Yarns, technological classification Ersatz fiir Ausgabe 04.75

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen Norm
ISO 1139 - 1973 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt eine nach technologischen Gesichtspunkten gegliederte Zusammenstel-
lung liber handelsibliche Garne und deren Begriffe, die hinsichtlich ihrer Form und ihrer
Konstruktion eine Gemeinsamkeit aufweisen:

Sie bestehen aus textilen Fasern und sind ihrer Form nach linienférmige Gebilde mit oder ohne
Drehung.

Fiir die texturierten Garne mit ihren Herstellungsverfahren gilt DIN 60 900 Teit 5.
Fur die Spinnfasergarne mit ihren Herstellungsverfahren ist eine Norm in Vorbereitung.

2 Begriffe

Das Wort ,Garn“ wird als Sammelbegriff fir alle nachstehend beschriebenen linienformigen
textilen Gebilde benutzt. Die Verwendung des Ausdruckes ,einfaches Garn* wird immer dann
empfohlen, wenn eine eindeutige Abgrenzung gegeniiber gefachten Garnen oder Zwirnen
notwendig ist.

Einzelne Garnabschnitte diirfen als Faden bezeichnet werden. Weiterhin dirfen Garne, die im
Hinblick auf ihre Verwendung und in Verbindung mit der Bezeichnung des Verwendungs-
zweckes betrachtet werden, ebenfalls als Faden benannt werden (z. B. Kettfaden).

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 60 900 Teil 1

Tabelle 1.
Nr Bennenung Definition

1 Garn Linienférmiges Gebilde, das aus textilen Faserstoffen (Spinnfasern,
en: yarn Filamente oder Béndchen, siehe DIN 60 001 Teil 2) hergestelit ist.
fr: il

11 Einfachgarn Garn ohne Fachung oder Zwirnung1)
en: single yarn
fr: fil simple

1.2 Spinnfasergarn Garn aus Spinnfasern, das durch Verdrehen oder andere Verfahren
en: spun yarn gebildet ist
fr: filé

1.3 Monofil (auch: Draht) Garn aus einem Filament mit einem Durchmesser > etwa 0,1 mm‘)
en: monofilament
fr:  monofilament

14 Filamentgarn Garn aus einem oder mehreren Filament(en) mit oder ohne Drehung.
en: filament yarn Die einzelnen Filamente kdnnen einen Durchmesser bis etwa 0,1 mm
fr:  fil continu haben.

141 Glattes Filamentgarn Filamentgarn ohne Krauselung B
en: flat filament yarn
fr: fil continu plat

1411 Glattes Monofilamentgarn Glattes Filamentgarn aus einem Filament mit einem groBten
en: flat monofilament yarn Durchmesser bis etwa 0,1 mm
fr: fil monofilament plat

1.4.1.2 | Glattes Multifilamentgarn Glattes Filamentgarn aus mehreren Filamenten
en: flat multiflament yarn
fr: fil multifilament plat

1.4.2 Texturiertes Filamentgarn Filamentgarn aus einem oder mehreren Filament(en) Krauselung
en: textured filament yarn Anmerkung: Verfahren zur Herstellung von texturierten Filamentgarnen
fr: fil texturé siehe DIN 60 900 Teil 5

14.21 Texturiertes Monofilamentgarn1) Texturiertes Filamentgarn aus einem Filament
en: textured monofilament yarn
fr:  monofilament texturé

1422 | Texturiertes Multiflamentgarn?) Texturiertes Filamentgarn aus mehreren Filamenten
en: textured multifilament yarn
fr:  multifilament texturé _

143 Verwirbeltes Filamentgarn Einfaches oder mehrfaches, glattes oder texturiertes Filamentgarn,
en: interlaced orintermingled yarn dessen Filamente Kohasionspunkte bilden
fr: fil entrelacé ou entremelé

15 Bandchengarn Garn, das aus einem oder mehreren Folienstreifen gebildet ist
en: tape yarn
fr: lame textile

1.51 Glattes Folienstreifen-Garn Bandchengarn aus einem glatten Folienstreifen, der aus einer Folie
en: flat tape yarn ohne Struktur der Oberfliche geschnitten ist
fr: lame textile plate

152 Splitfolienstreifen-Garn Bandchengarn aus einem Folienstreifen mit rippenférmiger
en: split tape yarn Oberflachenstruktur, der unter Belastung in Filamente aufgesplittet ist
fr: laminette textile

153 Fibrilliertes Foliengarn Bandchengarn aus einem netzformigen Gebilde, das durch
en: fibrillated yarn mechanische Fibrillierung eines glatten Folienstreifens hergestellt ist
fr: lame fibrillé

1) Nach DIN 60 001 Teil 2
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