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Beschreibung im Tex-System Teil

Yarns, terms for the designation of yarn construction in the Tex system Ersatz fiir Ausgabe 04.75
und DIN 60 900 T3/04.75

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen internationalen
Normen ISO 2 - 1973 und ISO 1139 - 1973 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Benennungen, Formelzeichen und Kennbuchstaben fiir die Beschreibung von
Garnen im Tex-System (siehe DIN 60 905 Teil 1) fest. Die Benennungen werden durch Erkla-
rungen und Beispiele erganzt.

Diese Norm bezieht sich auch auf Garne, die eine Kern-Mantel-Struktur besitzen (z.B.
Umspinnungsgarne, Umwindungsgarne).

Die Angaben gelten fiir Nenn-Werte (von denen Abweichungen innerhalb vereinbarter
Toleranzen zuldssig sind) und Ist-Werte (MeBergebnisse).

2 Begriffe und Formelzeichen
Nach DIN 60 900 Teil 1 und Tabelie 1.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 60 900 Teil 2

Tabelle 1.
Begriff
Nr Benennung
Formelzeichen*) Erklarung Beispiel
Kennbuchstabe
21 Feinheit Quotient aus Masse m und L&énge [ eines Garnes angegeben in
(langenbezogene Einheiten des Tex-Systems (siehe DIN 60 905 Teil 1)
Masse)
m
Tt Formelzeichen fur die Feinheit im Tex-System Tt = 7
211 Nenn-Feinheit Der Zahlenwert, mit dem die Feinheit eines Garnes handels- Tt = 120 dtex
iblich bezeichnet wird. Tt = 20 tex
Anmerkung: Die Nenn-Feinheit bezieht sich in der Regel auf das
Rohgarn, wird ublicherweise aber auch fir Garne benutzt,
deren Feinheit sich durch Nachbehandlungen wie
Waschen, Bleichen, Farben, Gasieren usw. gegeniber der
Feinheit des Rohgarnes geédndert hat.
212 Ist-Feinheit Die durch Priifung nach DIN 53 830 Teil 1 bis Teil 4 bestimmte
Feinheit
Tt Formelzeichen fiir die Ist-Feinheit im Tex-System Ttis¢ = 133,7 tex
213 Resultierende Der Zahlenwert beriicksichtigt die Einwirkung des Drehens oder
Feinheit Zwirnens mit hoher Drehung sowie anderer mechanischer
und/oder chemischer Behandlungen auf die Feinheit der Garne.
Die Angabe der Nenn-Feinheit erfolgt im allgemeinen aufgrund
von Erfahrungswerten.
Die Ist-Feinheit wird an der zur Priifung vorliegenden Form des
Garnes bestimmt.
Anmerkung: Die resultierende Feinheit wird meist fiir die Be-
schreibung von Garnen mit Kern-Mantel-Struktur
(Umspinnungsgarne, Umwindungsgarne) verwendet.
R Kennbuchstabe fiir die resultierende Feinheit. Dieses Zeichen Tt = R132 tex
wird vor den Zahlenwert der Feinheit gesetzt.
2.2 Filamentanzahl Angabe der Anzahl der Filamente in einem Filamentgarn.
f Kennbuchstabe fiir die Angaben der Anzahl der Filamente. f 40
Er wird vor die Zahl der Filamente gesetzt.
23 Drehungsrichtung Die Steigungsrichtung der Spinnfasern oder Filamente im Garn
bzw. oder der Einfachgarne oder Vorzwirne im Zwirn in
Windungsrichtung einer Wendellinie bzw. bei Umwindungsgarnen die Steigungs-
richtung der einfachen oder gefachten Garne oder Zwirne in
einer Wendellinie um den Kern.
Die Drehungs- bzw. Windungsrichtung wird zusammen mit dem
Wert der Drehung bzw. Windung angegeben.
Z Kennbuchstabe fiir die Z-Richtung. Die einzelnen Spinnfasern
oder Filamente im Garn oder die Einfachgarne oder Vorzwirne
im Zwirn sowie die einfachen und gefachten Garne und Zwirne
im Umwindungsgarn liegen bei senkrecht gehaltenem Faden in
Richtung des Schragstriches des Buchstabens Z.
*) Die Formelzeichen diirfen nicht unmittelbar vor oder hinter den Zahlenwert gesetzt werden, da sie nichts lber die
benutzte Einheit aussagen.
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