DK 669.14-42 : 669.245-42 : 669.255-42

: 6201 : 629.7 DEUTSCHE NORM August 1983
Luft- und Raumfahrt
Stangen aus Stahl, Nickel- und DIN
Kobalt-Legierungen fiir Luftfahrtgerat 65 038
B Technische Lieferbedingungen Prifumfang Teil 2
Aerospace; bars of steel, nickel alloys and cobalt alloys for aircraft; technical specifi- Ersatz fiir
cation — sampling LN65038 T 2/11.74

Aéronautique et espace; barres en acier et en alliages de nickel! et de cobalt pour matérial
aéronautique; spécification technique; échantillonnage

Diese Norm ist anerkannt durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt.
Die Anforderungen und Priifungen sind in DIN 65 038 Teil 1 festgelegt.

Tabelle 1. Stichprobenanweisungen

Fiir jeden Stichprobenumfang gilt:
Annahmezahl ¢ = 0, Riickweisezahid = 1
Losumfang Stichprobenumfang
N n
Priifniveau A | Priifniveau D | Priifniveau G

2bis 8 N N Nbzw. 3
9bis 15 N N bzw. 13 3
16 bis 25 N 13 3
26 bis 50 N 16 3
51bis 90 N 20 4
91 bis 150 N 25 4
151 bis 280 N bzw. 200 32 4
281 bis 500 225 32 5
501 bis 1200 275 35 5

Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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