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DIN 65304:2009-10 

Vorwort 

Dieses Dokument (DIN 65304:2009-10) wurde im Normenausschuss Luft- und Raumfahrt des DIN Deutsches 
Institut für Normung e. V. im NA 131-03-02 AA „Fluidische Systeme und Komponenten (Spiegelausschuss 
zum ISO/TC 20/SC 10)“ erarbeitet.  
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DIN 65304:2009-10 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Dichtringe, die nach DIN 65219 in der Luft- und Raumfahrt anzuwenden sind. Sie ist auch 
in den Fällen anzuwenden, wenn in anderen Maßnormen, Zeichnungen oder Aufträgen hierauf Bezug 
genommen wird. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 7716, Erzeugnisse aus Kautschuk und Gummi — Anforderungen an die Lagerung, Reinigung und 
Wartung 

DIN 9088, Luft- und Raumfahrt — Lagerzeiten von Erzeugnissen aus Elastomeren 

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate 

DIN 50351, Grundnorm für die Berechnungs- und Messverfahren, bezogen auf die Beeinflussung von Tele-
kommunikationssystemen durch elektrische Energieversorgungs- und Bahnstromsysteme 

DIN 50950, Messung von Schichtdicken — Mikroskopische Messung der Schichtdicke — Querschliff-Verfahren 

DIN 53504, Prüfung von Kautschuk und Elastomeren — Bestimmung von Reißfestigkeit, Zugfestigkeit, Reiß-
dehnung und Spannungswerten im Zugversuch 

DIN 53505, Prüfung von Kautschuk und Elastomeren — Härteprüfung nach Shore A und Shore D 

DIN 55350-11, Begriffe zum Qualitätsmanagement — Teil 11: Ergänzung zu DIN EN ISO 9000:2005 

DIN 65219:2009-09, Luft- und Raumfahrt — Dichtringe — Maße, Massen 

DIN EN 50049-1, Kennwerte für die Kleinsignalverbindung zwischen elektronischen Geräten für den Heimge-
brauch und ähnliche Anwendungen — Teil 1: Peritelevision-Verbindung 

DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Härte (Härte zwischen 
10 IRHD und 100 IRHD) 

DIN ISO 815, Elastomere — Bestimmung des Druckverformungsrestes bei Umgebungs-, erhöhten oder nied-
rigen Temperaturen 

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenprüfung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attribut-
prüfung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitätsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpläne für die 
Prüfung einer Serie von Losen 

DIN ISO 23529, Elastomere — Allgemeine Bedingungen für die  Vorbereitung und Konditionierung von Prüf-
körpern  für physikalische Prüfverfahren  

ISO 2781, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of density 

ISO 2921, Rubber vulcanized — Determination of low temperature characterisitcs — Temperatur-retraction 
procedure (TR-Test) 

LN 9368-3, Luft- und Raumfahrt — Bezeichnung der Oberflächenbehandlungen — Teil 3: Kenn-Nummern für 
chemische Behandlungsverfahren 

LN 9368-5, Luft- und Raumfahrt — Bezeichnung der Oberflächenbehandlungen — Teil 5: Kenn-Nummern für 
kathodische Behandlungsverfahren 
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