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Luft- und Raumfahrt ﬁ-—N-
SchlieBringe AL
metrische Reihe aus Aluminium-Knetlegierung 65 355

Aerospace; collars, metric series, wrought aluminium alloy

Aéronautique et espace; bagues, série métrique, en alliage d'aluminium corroyé

In case of dispute the Germann wording shall be

valid.

Diese Norm +ist anerkannt durch das Bundesamt fiur This Standard is approved by Bundesamt fir Wehr-
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- technik und Beschaffung and Luftfahrt-Bundesamt.
Bundesamt.
Diese Norm beriihrt Schutzrechte; Auskunft erteilt This Standard is subject to proprietary rights.
die Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Information may be obtained from Normenstelle Luft-
Institut fir Normung e. V., KamekestraBe 8, 5000 fahrt {(NL) 1im DIN Deutsches Institut fir Nor-
Koln 1. mung e. V., KamekestraBe 8, 5000 Koln 1.

MaB3e in mm Dimensions in mm
1 MaBe, Bezeichnung 1 Dimensions, designation
Nicht angegebene Einzelheiten sind 2zweckentspre- Details not specified shall be selected as appro-
chend zu wahlen. priate.
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SchlieBring DIN 65 355 - 08
{(Collar DIN 65 355 ~ 08

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Beriin, gestattet.

Benennung (Description)

Norm-Nummer (Standard number)

Durchmesser-Kennzahl (Diameter code)

Fortsetzung Seite 2 und 3
(Continued on pages 2 and 3)

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 65 355

Durchmesser-Kennzah1
(Diameter code) 04 08 08 08 10
dy e, 4,03 5,06 6,03 8,05 10,10
dz max. 4,60 5,59 6,73 3,00 11,24
d3 o 6,04 7,17 8,61 11,48 14,23
h o 5,66 6,20 7,05 8,81 10,24
Masse kg/1000 StuUck =
(Mass kr1000 Dieces =) 0,235 0,321 0,567 1,578 2,535

2 Werkstoff

3.1354T42 nach Werkstoff-Handbuch der
Luftfahrt, Teil I

Deutschen

3 Oberfldchenbehandlung

2003.4 LN 9368 Teil 1 und Teil 4 + 5910 LN 9368
Teil 7

4 Kennzeichnung
Nach DIN EN 2424; Kennzeichnungsklasse F

Die Kennzeichnung ist vertieft angebracht.

§ Technische Lieferbedingungen

Ein Norm iber Technische Lieferbedingungen ist
z. Z. in Vorbereitung.

2 Material

3.1354T42 according to German Aviation Materials
Manual, Part I

3 Surface treatment

2003.4 LN 9368 Part 1
Part 7

and Part 4 + 5910 LN 9368

4 Identification marking
In accordance with DIN EN 2424; style F

Marking recessed.

5 Technical specification

A technical specification is at present in prep-
aration.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 65355:1987-12


http://www.avadocuments.com/doc/din-65355-1987-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-65355-1987-12

