DK 669.14-122.4-41 : 629.7 DEUTSCHE NORM Oktober 1989

Luft- und Raumfahrt ——

Warmgewalzte Bleche und Platten aus Stahl Q-N
MaBe Massen 65 390

Aerospace; Hot-rolled steel sheet and plate; Dimensions, masses

Aéronautique et espace; TOles et plaques en acier, laminées & chaud; Dimensions, masses
In case of dispute the German wording shall be
valid.
Diese Norm dist anerkannt durch das Bundesamt fur This Standard is approved by the Bundesamt fur
Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt- Wehrtechnik und Beschaffung and the Luftfahrt-

Bundesamt. Bundesamt .

Diese Norm ersetzt fir Neukonstruktionen N 9450 This Standard supersedes LN 9450 and LN 9451 in-

und LN 9451, activated for new design.
MaBe in mm Dimensions in mm
1 Anwendungsbereich 1 Field of application

Diese Norm ist fiur warmgewalzte Bleche (Dicke This Standard applies to hot-rolled sheet (thick-
< 6 mm) und Platten (Dicke > 6 mm) von 2 bis 12 mm ness ¢ 6 mm) and plate (thickness > & mm) of 7 to

Dicke aus den im Abschnitt 4 aufgefihrten Werk- 12 mm in thickness made of materials as listed in
stoffen anzuwenden. clause 4.

2 Bezeichnung 2 Designation

2.1 Normbezeichnung 2.1 Standard designation

2.1.1 Bleche 2.1.1 Sheet

Blech DIN 65 390 - 1.4544.9 - 2
{Sheet DIN 65 390 - 1.4544.9 - 2)

Benennung (Description)

Norm-Hauptnummer (Basic standard number)

Werkstoff-Kennzahl (Material code)

Dicke (Thickness)

2.1.2 Platten 2.1.2 Plate

Platte DIN 65 390 - 1.4548.9 - 10
(Plate DIN 65 390 - 1.4548.8 - 10

Benennung (Description)

Norm-Hauptnummer (Basic standard number)

Werkstoff-Kennzahl (Material code)

Dicke (Thickness)

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

2.2 Bestellangaben 2.2 Ordering data
2.2.1 Blech 2.2.1 Sheet
100 kg Blech aus 1.4544.9, Dicke 2 mm, Breite 100 kg of sheet in 1.4544.9, thickness 2 mm, width
1000 mm und Lange 2000 mm: 1000 mm and tength 2000 mm:
100 kg Blech DIN 65 390 - 1.4544.9 100 kg sheet DIN 65 390 - 1.4544.9
- 2 x 1000 x 2000 - 2 x 1000 x 2000

Fortsetzung Seite 2 bis 6
(Continued on pages 2 to 6)
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2.2.2 Platte

2.2.2 Plate

6 Stiick Platte aus 1.4548.9, Dicke 10 mm, Breite 5 pieces of plate in 1.4548.9, thickness 10 mm,
1000 mm und Lange 2000 mm: width 1000 mm and length 2000 mm:
5 Stiick Platte DIN 65 390 - 1.4548.9 5 pieces plate DIN 65 390 - 1.4548.9
- 10 x 1000 x 2000 - 10 x 1000 x 2000
3 MaBe, Massen, GrenzabmaBe, Rechtwinkligkeit, 3 Dimensions, masses, limit deviations, square-
Geradheit der Kanten und Ebenheit ness, lateral straightness and flatness
3.1 MaBe, Massen 3.1 Dimensions, masses
Nach Tabelle 1. In accordance with table 1.
Tabelle 1. Table 1.
Breite x Lange Masse
Dicke Vorzugsmaie Breite Lange (Mass
(Thickness) (Width x length (Width) (Length) kg/m
Preferred =
dimensions) max. max. (p = 7,90 g/cm3)
2 15,8
2,5 19,8 .
3 23,1
4 600 x 1200 31,6
5 1000 x 2000 1200 8000 39,5
6 1200 x 2500 47,4
8 63,2
10 79,0
12 94,8
3.2 GrenzabmaBe 3.2 Limit deviations
Nach Tabelle 2. In accordance with table 2.
Tabelle 2. Table 2.
GrenzabmaBe fir
Dicke (Limit deviations from)
(Thickness) Dicke 1) Breite b Lange 1
(Thickness 1)) (Width b) (Length 1)
bis (up to) 2,5 + 0,25 .
uber (over) 2,5 bis (to) 3 * 0,27 ?1§O(UP to) 2000
uber {(over) 3 bis (to) 4 + 0,28 0
iber (over) 4 bis (to) § + 0,30 + 0,01 b
Uber (over) 5 bis (to) 6 + 0,33 0 .
Uber (over) 6 bis (to) 8 + 0,36 :bgr0$o¥er) 2000 -
uber (over) 8 bis (to) 10 + 0,40 0'
iber (over) 10 bis (to) 12 + 0,44
') Gemessen im Abstand von mindestens 20 mm von ') Measured at a distance not less than 20 mm
den Kanten from edges

3.3 Rechtwinkligkeit
Nach Bild 1 und Tabelle 3.

Die Abweichung von der Rechtwinkligkeit ergibt sich

3.3 Squareness
In accordance with figure 1 and table 3.

The deviation from squareness is taken as being the

aus der Differenz der Diagonalen AC und BD (siehe difference 1in length of the diagonals AC and BD
Bild 1). (see figure 1).
A D
B C
Bild 1. {
(Figure 1.)
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