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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e.V. im Arbeitsausschuss 11.42.08 ,Partikelmesstechnik, Oberflachenmessverfahren“ er-
arbeitet.

DIN 66135 ,Partikelmesstechnik — Mikroporenanalyse mittels Gasadsorption” besteht aus:

— Teil 1: Grundlagen und Messverfahren

— Teil 2: Bestimmung des Mikroporenvolumens und der spezifischen Oberflache durch Isothermen-
vergleich

— Teil 3: Bestimmung des Mikroporenvolumens nach Dubinin und Radushkevich

Ein weiterer Teil Uber Berechnungsverfahren nach Horvath-Kawazoe ist in Vorbereitung.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Bestimmung des Mikroporenvolumens im Bereich von Porenweiten unter 2 nm
durch Auswertung von Gasadsorptionsisothermen, die durch Verfahren nach DIN 66135-1 zu er-
mitteln sind. Das Verfahren ist urspriinglich fur Aktivkohlen entwickelt worden, es kann aber auch auf
andere mikropordse Stoffe angewendet werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publika-
tionen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieBlich Anderungen).

DIN 66135-1, Partikelmesstechnik — Mikroporenanalyse mittels Gasadsoprtion — Teil 1: Grundlagen
und Messverfahren.

DIN 66160, Messen disperser Systeme — Begriffe.
DIN 66161, Partikelgré3enanalyse — Formelzeichen, Einheiten.

3 Begriffe und Formelzeichen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die in DIN 66160 angegebenen Begriffe. Die Formelzeichen
nach Tabelle 1 entsprechen weitgehend DIN 66161.

Tabelle 1 — Formelzeichen und Einheiten

Formelzeichen Benennung Einheit
D Konstante 1
E Adsorptionspotential Jmol !
E, Adsorptionspotential des Referenzadsorptivs Jmol !
2 Gleichgewichtsdruck des Adsorptivs Pa
Po Sattigungsdampfdruck des Adsorptivs Pa
P/Po Relativdruck des Adsorptivs 1
Va spezifisches Adsorbatvolumen beim Druck p cm3 g1
V Mikro Mikroporenvolumen cm3 g1
T Temperatur K
T kritische Temperatur des Adsorptivs K
R molare Gaskonstante = 8,314 3 Jmol 'K !
15 Affinitatskoeffizient 1

4 Berechnungsverfahren

Die Adsorptionsisothermen, die aus der Potentialtheorie von Polanyi abgeleitet werden kénnen, eignen
sich besonders zur Beschreibung der Adsorption von reinen Gasen in mikroporésen Stoffen. Nach Pola-
nyi besitzt jedes Adsorbens ein fir die Adsorption verantwortliches Potential, dessen Eigenschaften vom
Adsorbens abhangen. Das Adsorptionspotential £ ist die charakteristische GroRe des Adsorbens/Adsor-
bat-Systems. Das vom Adsorbat beim relativen Druck p/p, innerhalb des totalen Mikroporenvolumens
VMikro des Adsorbens ausgefllte Volumen V, ist eine Funktion des Adsorptionspotentials E:

Va=f(E) (1)

Das Adsorptionspotential ist nach Dubinin gleich der Arbeit, die notwendig ist, um ein Teilchen aus der
Adsorbatphase in die Gasphase zu Uberflhren. Im Fall T < 7}, verwendet Dubinin das von Polanyi vor-
geschlagene Adsorptionspotential

E=RTIn?20 2)
P
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