
DEUTSCHE NORM    

ICS 83.180

Wood adhesives –

Determination of the open drying time and evaluation of wetting and brushability

Adhésifs de bois –

Détermination de la terme dessication ouverte et évaluation du mouillage et du distribuabilité
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DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM)

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
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