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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 042-01-14 AA — Spiegelausschuss zu CEN/TC 175 und
ISO/TC 218 ,Rund- und Schnittholz“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM) Uberarbeitet.

Anderungen

Gegenlber der 2005-03 zuriickgezogenen Norm DIN 68368:1975-11 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Englischer Titel geandert und franzésischer Titel aufgenommen;

b) 2.1.1 Feuchtigkeitsgehalt wurde in Feuchtegehalt und Darrgewicht in Darrmasse geandert;
c) 2.1.4 Verleimung wurde in Verklebung geandert;

d) Merkmale 2.3.6.1 wurden in 2.3.6 aufgenommen;

e) redaktionell Gberarbeitet.
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