DK 674.815-41 : 691.115 : 620.1 DEUTSCHE NORMEN September 1974

Spanplatten D N
Strangprefplatten fiir das Bauwesen 68— ;64

Beplankte StrangpreRplatten fiir die Tafelbauart Blatt 2

Extraded boards for the building; laminated extruded boards for the building in boards

MaBe in mm

1. Geltungsbereich 3.2. Beplankte Platten
Diese Norm gilt fiir beidseitig beplankte Strangpref3platten Sesi ;
der Typen TSV1 und TSV2 mit einer Rohplatgtg (Vgll- %2‘:' Zuldssige h:agf‘;‘;?%%“l“ge“
platte SV) nach DIN 68 764 Blatt 1 und Beplankungen estimmung nac

aus mindestens 1 mm dicken Buche-Furnieren oder . 3.2.2. Biegefestigkeit

mindestens 2 mm dicken harten Holzfaserplatten. Priifung nach DIN 52 362 Blatt 1
Anmerkung: Andere beplankte Strangprefplatten

fiir die Tafelbauart bediirfen nach den bauaufsichtlichen 3.2.3. Feuchtigkeitsgehalt

3 lBestimmungen einer aligemeinen bauaufsichtlichen Zu- Priifung nach DIN 52 361
=l lassung.
2 3.2.4. Schichtfestigkeit
E 2. Eigenschaften Priifung nach DIN 52 366
21 Die Anforderungen nach DIN 68 764 Blatt 1, Ausgabe ..
¢] September 1973, Abschnitt 4, sind zu erfiillen. Zusitz- 4. Uberwachung
21 lich miissen die Mindestwerte nach Tabelle 1 eingehalten Uberwachung nach DIN 68 764 Blatt 1, Ausgabe
‘5] werden. Bei Typ TSV2 sind an allen Riandern mindestens September 1973, Abschnitt 6.
2] 15 mm breite Vollholzeinleimer anzuordnen.
=
§ Tabelle 1. Mindestwerte fiir die Biegefestigkeit g.lB;z:;ccl;:::gg und Kennzeichnung
= . . .
2 Biegefestigkeit Platten nach dieser Norm werden wie folgt bezeichnet:
§ I\It(;l;)m' Beplankung ;;:t}; in kp/em? (lf/mmz) Strangpref3platte
A zur Herstell- Rohplattendicke/Gesamtdicke, Linge, Breite in mm
s richtung der Art der Beplankung
%" Rohplatten Normtyp
E Art Mcllrilglfzt- Dicke | parallel [senkrecht DIN-Nummer
5 Beispiel: Strangpref3platte 12/16 x 2500 x 1250
g TSV1 1,0 12 350(35) | 50(5) HFH — TSV1 DIN 68 764
El | nq | Buche 1,5 12 |450(45) | 45(4,5) '
El |gyg | Furnier 1,0 16 |280(28)| 55(5,5)] 5.2. Kennzeichnung
3 1,5 16 |380(38) | 50(5) Aus der Kennzeichnung muf3 die Herstellrichtung der
H Rohplatte ersichtlich sein.
E gi’{‘: 2,0 12 |200 (20) |230(23) Nach dieser Norm hergestellte und nach Abschnitt 4 iiber-
§ TSV1 faser- 2,0 16 |170(17) |200(20) wachte.Platten sind vom Hersteller an geeigneter Stelle zu
= platte kennzeichnen:
] Herstellwerk und Werkstyp (evtl. verschlisselt)
'§ Die Werte dieser Tabelle gelten fiir die Mittelwerte Rohplattendicke/Gesamtdicke in mm
3 einzelner Platten (siehe DIN 68 764 Blatt 1, Art der Beplankung
S Ausgabe September 1973, Abschnitte 6.1.5 und Normt
“1 | 6.2.5). yP
10 kp/em2 ~ 1 N/mm2 DIN 68 764
Kurzzeichen der hierflir anerkannten fremdiiberwachenden
Stelle
3. Priifung Beispiel: (Miiller 123) — 12/16 HFH — TSV1 DIN 68 764
3.1. Rohplatten Anmerkung: HFH bedeutet: beplankt mit harter
Priifung nach DIN 68 764 Blatt 1, Ausgabe September Holzfaserplatte, Kurzzeichen nach DIN 4076 Blatt 2
1973, Abschnitt 5. (z. Z. noch Entwurf).

Strangprefplatten fir das Bauwesen, Begriffe, Eigenschaften, Priifung, Uberwachung siehe DIN 68 764 Blatt 1
Erlauterungen Seite 2

Fachnormenausschuf3 Holz (FNHOLZ) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Bauwesen (FNBau) im DNA

—
Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und KéIn 1 DIN 68 764 BL 2
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Erlduterungen

DIN 68 764 Blatt 2 bildet die Grundlage fiir die Uberwachung von Verbundelementen mit
stranggepref3ten Spanplatten als Mittellage. Die in der Tabelle vorgeschlagenen Biegefestig-
keitswerte beziehen sich vorlaufig nur auf 12 und 16 mm dicke Platten der SV-Typen nach
DIN 68 764 Blatt 1; sie sind durch Priifzeugnisse belegt. Es ist aber vorgesehen, den Gel-
tungsbereich von Blatt 2 auf Rohrenspanplatten der SR-Typen nach Blatt 1 zu erweitern,
sobald auch fiir diese erschpfende Informationen vorliegen.
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