DK 678.046.2 : 661.666.4 : 620.1 DEUTSCHE NORM Januar 1991

Rohmaterialien der Kautschukindustrie D l N

FurnaceruBBe 78_08 .

Anforderungen )
Teil 2

Raw materials for use in the rubber industry; Carbon black; Requirements

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir FurnaceruBe, die zur Anwendung als Fiillstoffe der Kautschukindustrie
bestimmt sind.

In dieser Norm sind Qualitatsforderungen fiir wesentliche RuBtypen festgelegt.

2 Begriffe
2.1 Qualitatsforderung

Die festgelegten und vorausgesetzten Erfordernisse (aus: DIN 55 350 Teil 11/05.87). Die
Qualitatsforderung im Sinne dieser Norm ist die Angabe von Sollwerten und Grenzab-
weichungen von Qualitdatsmerkmalen des zu liefernden Produkts.

Anmerkung: In der Kautschukindustrie wird ,Qualitatsforderung” bisher als ,Spezifikation*
bezeichnet.

2.2 Andere Begriffe
Begriffe ,Sollwert”, ,Richtwert und ,Grenzwert” nach DIN 55 350 Teil 12/03.89.

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines FurnaceruBes vom RuBtyp N 326:

RuB DIN 78 081 — N 326

4 Anforderungen

In den Tabellen 1.und 2 sind die Anforderungen an die Produktmerkmale von AktivruBen und
HalbaktivruBen festgelegt. Die laufenden Nummern entsprechen der Auflistung in
DIN 78 081 Teil 1/01.90, Tabellen 1 und 2.

Bei der Bestimmung der Merkmalswerte sind die in DIN 78 081 Teil 1 Tabelle 2 genannten
Priifungen anzuwenden. Die Angaben {iber Grenzabweichungen oder Grenzwerte sind als
30-Grenzen zu verstehen, d. h. bei laufenden Lieferungen miissen 99,7 % der ermittelten
Merkmalswerte innerhalb dieser Grenzen liegen.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e .V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches institut fiir Normung e.V.
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