DK 621.753.3 : 629.11.012.61

DEUTSCHE NORMEN

Februar 1979

Felgenprofillehren 7_8 31
fur Tiefbettfelgen nach DIN 7817 Teil 1 und DIN 7818 Teil 1
Profile gauges for rims to DIN 7817 part 1 and DIN 7818
Mate in mm
1 Geltungsbereich
Diese Norm enthalt Felgenprofillehren fiir die Priifung der Felgenprofile nach DIN 7817 Teil 1 und DIN 7818 (Folge-
N ausgabe z. Z. noch Entwurf).
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Seite 2 DIN 7831 Teil 1

Felgenprofil a; a5 b by ¢4 ¢y e g r ra rs
nachDIN| - 8,1 ol - 8,1 ol - 3,1 o s +0,1 0,1 +01 | *01
3124 874 90,4 15,8
4 100,71 | 1031
41/2 ) 112,8 | 115,8
5J 125,56 | 1285
512 4 138,2 | 141,2
64 B 1509 | 1830 | 169 | 185 | 11 | 15 ogn| 97| 97 | 64
6124 163,6 | 166,6
74 1763 | 179,3 6.4
724 189 192
8J 201,7 | 204,7
8124 2144 | 2174
5 JK 7817|1258 | 1285 | (o0 | 490 | 11 15 |198 89 | 89 | 64
512JK | Teil1 1382 | 1412
412 K 112,8 | 1158
52K | 1817 1382 [1412 | 192 | 208 | 1 15 |198 | 103 | 107 | 64
612 K 1636 | 166,6
250C 62 65 15,5 171 1A 136 (11,7 11,5 11,9 7.6 3.2
3.00D 74,7 77,7 14,2
3.25D 81 84 17 18,7 12,2 155 (14,2 12,4 13 8,1
350D 874 90,4 15,7
4.00E 7818 *) | 100,1 | 103,1
19,4 21 12,4 16,5 |18 13,6 14,2 8,6 64
450 E 112,8 | 115,8
500 F 125,56 | 1285
550 F 1382 | 141,2 | 21,8 234 12,9 15,2 |23,9 14,5 15,6 9,7
6.00 F 150,9 | 153,9
*) Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf
1) Bei Felgenprofillehren fiir Felgen fiir C-Reifen: ¢ = 22 mm; Bezeichnung der Lehre dann zusatzlich mit LT, z. B.
Felgenprofillehre DIN 7831 —5J — LT

4 Werkstoff
Stahl mit 735 N/mm?2 Mindestzugfestigkeit

5 Ausfiihrung
Gehirtet, MeRstellen geschliffen

6 Kennzeichnung

Die Lehren sind mit dem Verbandszeichen DIN und dem Identifizierungsblock der Norm-Bezeichnung (z. B. DIN 7831
— 4 J — N) zu kennzeichnen.

Weitere Normen
DIN 7831 Teil 2 Felgenprofillehren; fir Tiefbettfelgen nach DIN 7817 Teil 2 und Teil 3
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