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Vorwort 

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss 
NA 132-04-04 AA „Korrosionsschutz“, erarbeitet. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und Meeres-
technik. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 80200:1979-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) alle Beschichtungen mit Zinkchromat oder Bleimennige als Pigment herausgenommen; 

b) Festlegungen der Bindemittel, Pigmente und Schichtdicken der Grundbeschichtungen herausgenommen; 

c) Norm redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN 80200: 1979-02 
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