DEUTSCHE NORMEN April 1977
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Door-fallhook for trap-doors

MaBe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

A Fallhaken mit Ose

Friihere Ausgaben
DIN HNA Bt 64: 12.18

Fallhaken
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Der Haken muf} selbsttatig fallen "
Bezeichnung eines Fallhakens mit Ose (A) von
l; = 60 mm aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Aus-
filhrung poliert (P):

3
r Fallhaken DIN 81 406 - A60~Ms -P
A Gewicht
N 1y kg/Stiick
13 7 L o Ms Al
-1 +0,15 ~ A~
60 75 0,380 0,116
3 80 105 0,450 0,145

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

' = o Bezeichnung einer Riickplatte (B) aus Kupfer-
;; 7 Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):
H Riickplatte DIN 81 406-B-Ms-P
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2 by Gewicht kg/stiick
£ fir Ms: =~ 0,080
.5 I fir Al: ~ 0,026
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; z Befestigungsschrauben (5 mm Durchmesser) miissen besonders bestellt werden. Fortsetzung Seite 2
3 3 Erlauterungen Seite 2
g3
c =
-4 £

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN

- pPocuments!
DIN 40 Spnrh¥R, Sfrs (Mg fiub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1
04.77
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Werkstoff, Ausfithrung

Werkstoff Ausfuhrung
Kurz- i Kenn- =
zeichen Erklarung buchstabe Oberfidchenart
Fallhaken, Ose, Riickplatte: p poliert
G-CuZn33Pb nach DIN 1709 (an den nach dem Einbau sichtbaren Flachen)
oder nach Wahl .
Kupfer-Zink-Legierung des
Herstellers : ; T
Ms nach DIN 17 660 H galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug,
Nietstift: hochgldanzend Cu/Ni10bCr r nach DIN 50 967
CuZn39Pb2 nach DIN 17 672 Teil 1
Puffer: Gummi') M galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug, matt
Pfropfen: Holz Cu/Ni20pCr r nach DIN 50 967
Fallhaken, Ose, Riickplatte:
G-AlMg10ho nach DIN 1725 Teil 2 nach Wahl
oder des
Al G-AlMg5 nach DIN 1725 Teil 2 Herstellers N poliert und anodisch oxydiert
Nietstift: Stahl, verkadmet
Puffer: Gummi?)
Pfropfen: Holz

Einbaubeispiel: .
Ose oder

Fallhaken Rickplatte
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Wand oder Tir
mit Fillung

1) Zu verwenden ist Gummi mit folgenden ‘Eigenschaften:AH'arte (70 £ 5) Shore A nach DIN 53 505
Zugfestigkeit 8 N/mm2 nach DIN 53 504
Bruchdehnung 250 % nach DIN 53 504

Nach 7tégiger Alterung in der Luft bei 70 °C (nach DIN 53 508) soll die Hartezunahme nicht mehr als 10 Shore A betragen;
die Anderung der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung nicht mehr als ¥4 der angegebenen Werte.

Erlduterungen
Gegeniiber der Ausgabe Mirz 1964 enthélt die-vorliegende Folgeausgabe dieser Norm folgende wesentliche Anderungen:

Fallhaken in zwei Léangen (I; = 60 mm und 90 mm) genormt

Riickplatte (B) aufgenommen

AnschluBmaBe (Lochkreisdurchmesser, AuBendurchmesser des Flansches) fiir Fallhaken, Ose und Riickplatte verein-
heitlicht.

Bezeichnung nach DIN 820 Teil 27 geandert

Werkstoffangaben den z. Z. giiltigen Normen angepaBt

Ausfithrungsangaben mit Kennbuchstaben verschliisselt

Kurzzeichen fiir galvanische Nickel-Chrom-Uberziige mit DIN 50 967 abgestimmt.

Sonstige kleine MaBanderungen und redaktionelle Anderungen sind von untergeordneter Bedeutung.
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