DK 683.311:645.465 :629.12 DEUTSCHE NORMEN Oktober 1977

Flachriegel DIN

leicht
(Mébelriegel) 81412
Cupboard bolts; light type for furniture Ersatz fur DIN HNA Bt 116

MaBe in mm

Mitgeltende Normen

DIN 74 Teil 1 Senkungen fiir Senkschrauben, neu
DIN 17 224 (Vornorm) Federdraht und Federband aus nichtrostenden Stahlen; Gitevorschriften

Bezeichnung eines geraden Riegels (A) von NenngrdBe 8 und [; = 50 mm Lénge aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Aus-

fihrung poliert (P): Riegel DIN 81 412 - A8 X 50 - Ms - P

Bezeichnung einer SchlieBschelle (B) von NenngroBe 8 aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):
Schelle DIN 81 412-B8-Ms-P

DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung
DIN 50 967 Galvanische Uberzijgg; Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl, Kupfer- und Zinkwerkstoffen sowie
- Kupfer-Nickel-Chrom-Uberziige auf Stahl- und Zinkwerkstoffen
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Fortsetzung Seite 2

. Gewicht
&% (8,5 kg/dm3)
58 Senkung | Anzahl der kg/Stiick
ET Nenn-| by | Iy |ay |ap | b1 | ¢ | ey | e | es | hy | By | o | u®) nach Schrauben-

gz groBe DIN 74 Teil 1| l6cher | Riegel |Schelle
5% . o
£z min. = ~
?lg 8 150251 25 |7 - |18 36|20 (35|10 10 4 0,030 | 0,005
=5 8 D27

2'3‘; 8 ((8D)| 2,51 25 |7 |83 |18 |66 (2035|101 12 6 0,045 | 0,005
X

; § 10 [(60)|3 (1,330 (85| - (22|43 |21 |5 15| 14 4 0,055 | 0,007
8x 10 D3

E® 10 {803 (1,3/30(85(315{22|63|21 5 |15 14 6 0,070 | 0,007
S'g

fﬁ Eingeklammerte Langen (I;) moglichst vermeiden.

iz *) Eingezogen darf der Schieber nicht Uiber die Gehausevorderkante vorstehen.

- i3

85

Anderung Oktober 1977:

mafe festgelegt.

NormenausschuB Schiffbau (HNA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN

Documents
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koéin 1 DIN 81 4&)@@1%73@@@5,"&][)
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Seite 2 DIN 81 412

C Gekropfter Riegel
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Bezeichnung eines gekropften Riegels (C) von NenngréBe 8 und I; = 50 mm Lange aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Aus-

fiihrung poliert (P): Riegel DIN 81 412-C8 X 50 - Ms - P

Bezeichnung eines SchlieBblechs (D) aus Kupfer-Zink-Legierung (Ms), Ausfiihrung poliert (P):

Blech DIN 81 412-D-Ms-P

Gewicht
(8,5 kg/dm3)
Senkung | Anzahl der kg/Stiick
Nenn-| by | Iy {a; | ax | b1 | ¢ | e | ex|es | hy| hy| hs | u® nach Schrauben-
groBe DIN 74 Teil 1 16cher Riegel | Blech
C D
min. ~ =~
8150|251 25 |7 - |18 36|20 |35|12| 10 4 0,035 | 0,004
8 D27
8 |(80)| 2,5 | 1 25 |7 |33 |18 66 |20(3512 12 6 0,050 | 0,004
10 |(60) | 3 1,31 30 |85 - |22]43 |21 |5 15| 14 4 0,060 | 0,004
10 D3
10 | 80 | 3 1,3 | 30 |85(31,5(22 |63 |21 |5 15| 14 6 0,075 | 0,004
Eingeklammerte Langen (l;) moglichst vermeiden.
*) Eingezogen darf der Schieber nicht liber die Gehdusevorderkante vorstehen.
Werkstoff, Ausfiihrung
Werkstoff Ausfiihrung
Kurz- s Kenn- s
seichen Erklarung buchstabe Oberflachenart
; . poliert
Ef&g}.gﬁnﬁ:ﬁb%—eﬁ% (Messing) P (an den nach dem Einbau sichtbaren Flachen)
Ms nach DIN .17 660™) H galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug, hochglanzend
ilitztfgfﬁif Y7o Cu/Ni10bCr r nach DIN 50 967
(Werkstoffnummer: 1.4310) galvanischer Nickel-Chrom-Uberzug, matt
nach DIN 17 224 (Vornorm) M Cu/Ni20pCr r nach DIN 50 967
**) Sorte nach Wahl des Herstellers
Lieferumfang
SchlieBschelle (B) und SchlieBblech (D) gehodren nicht zum Lieferumfang eines Riegels und miissen besonders bestellt
werden.
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