DK 676.3 : 676.1.03 : 001.4 September 1975

Papier D N
Faserstoffklassen 827

Paper; types of fibre composition
Papier; typ de composition fibreuse

In dieser Norm bedeuten die Angaben in Prozent: Massengehalt in %.

1 Zweck und Anwendung

In dieser Norm sind Naturpapiere ') in Faserstoffklassen eingeteilt und hinsichtlich ihrer Faserstoffzusammensetzung 1)
beschrieben. Nach dem derzeitigen Stand der Technik werden diese Papiere vorwiegend fiir Schreib- und Druckzwecke
sowie als Trégerstoff fiir nachfolgende Oberflichenveredelung verwendet. Karton ') und Pappe ') fallen mit unter Natur-
papier, wenn sie analog verwendet werden.

2 Faserstoffklassen

Faserstoffklasse Faserstoffzusammensetzung
H 100 100 % Hadern
H 50 min. 50 % Hadern; Rest Zellstoff
H 25 min. 25% Hadern; Rest Zellstoff
H 10 min. 10% Hadern; Rest Zellstoff
Z 100 100 % Zellstoff
Z 70 70% Zellstoff; Rest verholzte Fasern
Z 50 50 % Zellstoff; Rest verholzte Fasemn
Z 30 30% Zellstoff; Rest verholzte Fasern
ZVF weniger als 30 % Zellstoff; Rest verholzte Fasern
Der Fiilistoffgehalt bleibt unberiicksichtigt.
Zuldssige Abweichung fiir Zellstoffgehalt und Gehalt an verholzten Fasern+ 5 %;
Priiffung nach der mikroskopischen Schatzmethode oder nach der Zahl-
methode2).

Anmerkung: Wenn die Faserstoffklasse in Datenverarbeitungsanlagen verschliisselt werden soll, ist die Codierung
um mindestens 3 Stellen zu erweitern, d. h. es sollten mindestens 6 besser noch 7 Stellen bereitgehalten werden; siehe
auch Erlduterungen.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Faserstoffklasse Z 100 mit der Faserstoffzusammensetzung 100 % Zellstoff

Faserstoffklasse Z100 DIN 827
Sofern die Faserstoffzusammensetzung in die Bezeichnung eines Erzeugnisses mit einbezogen werden muB, geht die
Faserstoffklasse wie foigt (d. h. ohne DIN-Nummer) in die Bezeichnung des genormten Erzeugnisses ein, z. B.

Papier 80 DIN...-2Z100

1) Begriffe Papier, Naturpapier, Pappe, Karton, Faserstoffzusammensetzung siehe DIN 6730.
2) Siehe Handbuch der Werkstoffpriifung, Bd. IV, Papier- und Zelistoffpriifung, Berlin, Verlag Springer 1953, S. 56 ff.
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Erlauterungen

Diese Ausgabe von DIN 827 war notwendig geworden, weil die bisherige Stoffklassen-
Einteilung nicht mehr dem Stand der Technik entspricht. AuBerdem soll die jetzt festgelegte
Einteilung gestatten, kiinftig DIN 827 jeweils dem Stand der technischen Entwickiung
anzupassen, ohne daB das Grundprinzip des Einteilungsschemas und die Bezeichnung der
einzelnen Faserstoffklassen gedandert werden muB.

Zum Beispiel kann es notwendig sein, neben den derzeit in Massengehalten festgelegten
Bestandteilen (Hadern, Zellstoff, verholzte Fasern) weitere Stoffe wie z. B. Kunststoff-
Fasern mit einzubeziehen. Es ist dafiir z. B. eine Faserstoffklasse H 50 K 10 denkbar, die eine
Faserstoffzusammensetzung von 50 % Hadern, 10 % Kunststoff-Fasern und als Rest Zellstoff
darstellt. Auch wird es notwendig sein, Papiere fiir andere Anwendungsbereiche zu
gegebener Zeit mit aufzunehmen.

Nachfolgend ist tabellarisch zusammengestellt, wieweit bisherige Stoffklassen und neue
Faserstoffklassen libereinstimmen:

Stoffklasse nach
Faserstoffklasse DIN 827
Ausgabe Oktober 1965

H 100 I

H 50 Ila
H 25 Ilb
H 10 llc
Z 100 Il

Z 50 IVb
Z 30 Va
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