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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG), Fachbereich C
�Geometrische Produktspezifikation und -prüfung�, Arbeitsausschuss NATG-C.4 �Begriffe der
Fertigungsverfahren� ausgearbeitet.

DIN 8589 besteht unter dem Haupttitel �Fertigungsverfahren Spanen� aus folgenden Teilen:

 Teil 0: Allgemeines � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 1: Drehen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 2: Bohren, Senken, Reiben � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 3: Fräsen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 4: Hobeln, Stoßen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 5: Räumen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 6: Sägen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 7: Feilen, Raspeln � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 8: Bürstspanen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 9: Schaben, Meißeln � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 11: Schleifen mit rotierendem Werkzeug � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 12: Bandschleifen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 13: Hubschleifen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 14: Honen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 15: Läppen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 17: Gleitspanen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

Fortsetzung Seite 2 bis 12
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Änderungen

Gegenüber DIN 8589-3:1982-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm wurde geändert;

b) Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 8589-3: 1982-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für �Fräsen�, Fertigungsverfahren der Untergruppe 3.2.3 im Ordnungssystem nach DIN 8580
und zeigt ihre Einordnung in das System sowie eine Unterteilung in weitere Untergruppen mit den Definitionen
der Verfahren.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich
Änderungen).

DIN 8580, Fertigungsverfahren � Begriffe, Einteilung.

DIN 8582, Fertigungsverfahren Umformen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Alphabetische Übersicht.

DIN 8588, Fertigungsverfahren Zerteilen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8589-0, Fertigungsverfahren Spanen � Teil 0: Allgemeines � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8589-1, Fertigungsverfahren Spanen � Teil 1: Drehen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8589-2, Fertigungsverfahren Spanen � Teil 2: Bohren, Senken, Reiben � Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8589-4, Fertigungsverfahren Spanen � Teil 4: Hobeln, Stoßen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8589-5, Fertigungsverfahren Spanen � Teil 5: Räumen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8589-6, Fertigungsverfahren Spanen � Teil 6: Sägen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8589-7, Fertigungsverfahren Spanen � Teil 7: Feilen, Raspeln � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8589-8, Fertigungsverfahren Spanen � Teil 8: Bürstspanen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8589-9, Fertigungsverfahren Spanen � Teil 9: Schaben, Meißeln � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8590, Fertigungsverfahren Abtragen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.
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DIN 8591, Fertigungsverfahren Zerlegen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8592, Fertigungsverfahren Reinigen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8593-0, Fertigungsverfahren Fügen � Teil 0: Allgemeines � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

3 Begriffe

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Fertigungsverfahren mit ON

Tabelle 1 � Begriffe mit Ordnungsnummer (ON)

ON
Benennung

Definition

3.2.3
Fräsen

Spanen mit kreisförmiger, einem meist mehrzahnigen Werkzeug zugeordneter
Schnittbewegung und mit senkrecht oder auch schräg zur Drehachse des
Werkzeuges verlaufender Vorschubbewegung zur Erzeugung beliebiger Werkstück-
oberflächen.

ANMERKUNG Fräsen mit einzahnigem Werkzeug wird auch �Schlagzahnfräsen�
genannt.

Umfangfräsen Fräsen, bei dem die am Umfang liegenden Hauptschneiden die Werkstück-
oberfläche erzeugen (siehe Bild 1).

Bild 1 � Umfangfräsen

Fräsen, bei dem die an der Stirnseite des Fräswerkzeuges liegenden
Nebenschneiden die Werkstückoberfläche erzeugen (siehe Bild 2).

Stirnfräsen

Bild 2 � Stirnfräsen
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

ON
Benennung

Definition

Fräsen, bei dem gleichzeitig die am Umfang des Fräsers liegenden Hauptschneiden
und die an der Stirnseite liegenden Nebenschneiden die Werkstückoberfläche
erzeugen (siehe Bild 3 und Bild 4).

Stirn-Umfangfräsen

Bild 3 � Stirn-Umfangsfräsen
horizontal

Bild 4 � Stirn-Umfangsfräsen
vertikal

3.2.3.1
Planfräsen

Fräsen mit geradliniger Vorschubbewegung zur Erzeugung ebener Flächen (siehe
Bild 1 bis Bild 4).

3.2.3.1.1
Umfangs-Planfräsen

Fräsen zur Erzeugung ebener Flächen durch Umfangsfräsen (siehe Bild 1).

3.2.3.1.2
Stirn-Planfräsen

Fräsen zur Erzeugung ebener Flächen durch Stirnfräsen (siehe Bild 2).

3.2.3.1.3
Stirn-Umfangs-
Planfräsen

Fräsen zur Erzeugung ebener Flächen durch Stirn-Umfangsfräsen (siehe Bild 3 und
Bild 4).

3.2.3.2
Rundfräsen

Fräsen mit kreisförmiger Vorschubbewegung zur Erzeugung kreiszylindrischer
Flächen (siehe Bild 5 bis Bild 7).

Bild 5 � Rundfräsen (außen) Bild 6 � Rundfräsen (innen)

Bild 7 � Rundfräsen (Profil innen)
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