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ICS 01.040.25; 25.020; 25.120.99; 25.160.50

Manufacturing processes joining �
Part 7: Joining by soldering or brazing �
Classification, subdivision, terms and definitions

Procédés de fabrication par assemblage �
Partie 7: Assemblage par rasage � Classification,
sous-division, termes et définitions

Ersatz für
DIN 8593-7:1985-09

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG), Fachbereich C �Geome-
trische Produktspezifikation und -prüfung�, Arbeitsausschuss NATG-C.4 �Begriffe der Fertigungsverfahren�
ausgearbeitet.

ISO/TC 44 �Schweißen und verwandte Verfahren� bereitet einen Teil 2 zur ISO 857 mit dem Arbeitstitel
�Schweißen und verwandte Prozesse � Teil 2: Weich- und Hartlöten� vor. Der Normenausschuss
Schweißtechnik beabsichtigt, diese ISO-Norm in geeigneter Form zu übernehmen. Diese Norm wird für die
in 5.3 angegebene weitere Unterteilung in der fünften und sechsten Stelle eine Kennzahl nach ISO 4063
enthalten.

DIN 8593 besteht unter dem Haupttitel �Fertigungsverfahren Fügen� aus folgenden Teilen:

 Teil 0: Allgemeines � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 1: Zusammensetzen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 2: Füllen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 3: Anpressen, Einpressen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 4: Fügen durch Urformen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 5: Fügen durch Umformen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 6: Fügen durch Schweißen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 7: Fügen durch Löten � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

 Teil 8: Kleben � Einordnung, Unterteilung, Begriffe

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Änderungen

Gegenüber DIN 8593-7:1985-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm wurde geändert.

b) Norm wurde redaktionell überarbeitet.

c) Im Abschnitt 6 wurde die Untergruppe 4.7.3 mit der Unterteilung 4.7.3.5, 4.7.3.7 und 4.7.3.8 gestrichen.

d) Das Verfahren �Ofen-Weichlöten� ist als 4.7.1.8 in den Abschnitt 6 aufgenommen worden.

Frühere Ausgaben

DIN 8593: 1967-12

DIN 8593-7: 1985-09

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für �Fügen durch Löten�, Fertigungsverfahren der Gruppe 4.7 im Ordnungssystem nach
DIN 8580 und zeigt ihre Einordnung in das System sowie eine Unterteilung in weitere Untergruppen mit den
Definitionen der Verfahren.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Ände-
rungen).

DIN 8505-3, Löten � Teil 3: Einteilung der Verfahren nach Energieträgern, Verfahrensbeschreibungen.

DIN 8580, Fertigungsverfahren � Begriffe, Einteilung.

DIN 8582, Fertigungsverfahren Umformen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe, Alphabetische Übersicht.

DIN 8593-0, Fertigungsverfahren Fügen � Teil 0: Allgemeines � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8593-1, Fertigungsverfahren Fügen � Teil 1: Zusammensetzen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8593-2, Fertigungsverfahren Fügen � Teil 2: Füllen � Einordnung, Unterteilung, Begriffe.

DIN 8593-3, Fertigungsverfahren Fügen � Teil 3: Anpressen, Einpressen � Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8593-4, Fertigungsverfahren Fügen � Teil 4: Fügen durch Urformen � Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.

DIN 8593-5, Fertigungsverfahren Fügen � Teil 5: Fügen durch Umformen � Einordnung, Unterteilung,
Begriffe.
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