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Vorwort 

Diese Norm wurde von der Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) im DIN, Arbeitsausschuss 
NA 132-03-52 AA „Installationsmaterial“, erarbeitet. 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und Meeres-
technik. 

 
Änderungen 

Gegenüber DIN 89349:1992-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) der Werkstoff wurde geändert; 

b) die Bezeichnung der Nenngrößen wurde geändert; 

c) die englische Übersetzung wurde hinzugefügt; 

d) die Norm redaktionell überarbeitet. 

 
Frühere Ausgaben 

DIN HNA Et 5 Teil 1: 1931-12 
DIN 89349: 1954-09, 1971-07, 1992-08 

 

 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für Dichtringe, die vorzugsweise in Einführungen für elektrische Kabel und Leitungen nach 
DIN 89280-1 verwendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 89280-1:1992-08, Einführungen für Kabel und Leitungen — Teil 1: Zusammenstellung 

DIN 53505:2000-08, Prüfung von Kautschuk und Elastomeren — Härteprüfung nach Shore A und Shore D 

DIN EN 50262 (VDE 0619):2002-09, Metrische Kabelverschraubungen für elektrische Installationen; 
Deutsche Fassung EN 50262:1998 + A1:2001 

DIN EN 50267-2-1 (VDE 0482 Teil 267-2-1), Allgemeine Prüfverfahren für das Verhalten von Kabeln und 
isolierten Leitungen im Brandfall — Prüfung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten 
Leitungen entstehenden Gase — Teil 2-1: Prüfverfahren — Bestimmung des Gehaltes an 
Halogenwasserstoffsäure 

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471 Teil 2-11):2001-11, Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2-11: 

Prüfungen mit dem Glühdraht — Prüfungen mit dem Glühdraht zur Entzündbarkeit von Enderzeugnissen  
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