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Dieses Dokument (CEN/TS 17045:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 366 �Materialien aus 
Altreifen� erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI (Italien) gehalten wird.

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-01-02 AA �Reifenverwertung� 
im DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET).

Technische Spezifikationen sind nicht Bestandteil des Deutschen Normenwerks.

Eine Technische Spezifikation ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte 
zum Inhalt oder wegen des gegenüber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens von DIN noch nicht 
als Norm herausgegeben wird.

Zur vorliegenden Technischen Spezifikation wurde kein Entwurf veröffentlicht.

Erfahrungen mit dieser Technischen Spezifikation sind erbeten:

� vorzugsweise als Datei per E-Mail an net@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann 
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe abgerufen werden;

� oder in Papierform an den Normenausschuss Elastomer-Technik (NET), 10787 Berlin

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN CEN/TS 17045 (DIN SPEC 3765):2017-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) das gesamte Dokument wurde technisch und redaktionell überarbeitet;

b) die Begriffe 3.13 �Struktur� und 3.16 �ganzer Altreifen� wurden neu formuliert;

c) in 4.2 �Kategorien von ganzen Reifen� wurde ein zusätzlicher Absatz am Ende von 4.2 zur Angabe der 
Reifenkategorie nach Recycling-Prozessen eingefügt;

d) in 5.1 �Allgemeines� wurde der vierte Absatz �Recycling-Einrichtungen sollten die entsprechenden
Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der Auswahlkriterien sicherzustellen.� neu eingefügt;

e) 5.2.5 �Neue Techniken zur Vermeidung von Reifenpannen� wurde neu eingefügt;

f) in 5.3, Tabelle 2 �Zusammenfassung von allgemeinen Auswahlanforderungen� wurde die Zeile �Reifen, 
deren Karkasse Gele enthält� eingefügt;

g) in Abschnitt 10 �Auswahlbericht� wurde in c) eine Verweisung auf Abschnitt 4.2 ergänzt und 
d) �Bezugnahmen auf Größen und/oder Alter, falls diese Informationen von Bedeutung sind (4.4)� neu 
eingefügt.

Frühere Ausgaben

DIN CEN/TS 17045 (DIN SPEC 3765): 2017-06
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Deutsche Fassung
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Diese Technische Spezifikation (CEN/TS) wurde vom CEN am 24. August 2020 als eine künftige Norm zur vorläufigen 
Anwendung angenommen.

Die Gültigkeitsdauer dieser CEN/TS ist zunächst auf drei Jahre begrenzt. Nach zwei Jahren werden die Mitglieder des CEN 
gebeten, ihre Stellungnahmen abzugeben, insbesondere über die Frage, ob die CEN/TS in eine Europäische Norm umgewandelt 
werden kann.

Die CEN Mitglieder sind verpflichtet, das Vorhandensein dieser CEN/TS in der gleichen Weise wie bei einer EN anzukündigen 
und die CEN/TS verfügbar zu machen. Es ist zulässig, entgegenstehende nationale Normen bis zur Entscheidung über eine 
mögliche Umwandlung der CEN/TS in eine EN (parallel zur CEN/TS) beizubehalten.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 

E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
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Dieses Dokument (CEN/TS 17045:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 366 �Materialien aus 
Altreifen� erarbeitet, dessen Sekretariat von UNI gehalten wird.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt CEN/TS 17045:2017.

Die wesentliche Änderung im Vergleich zur Vorgängerfassung ist die Hinzufügung des Unterabschnitts 5.2.5
Neue Techniken zur Vermeidung von Reifenpannen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Technische Spezifikation anzukündigen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
die Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern.
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Der Zweck dieses Dokuments ist die Festlegung allgemeiner und spezifischer Kriterien für die Verwendung 
ganzer Altreifen in Recycling-Prozessen und für die Verwertung von Werkstoffen in verschiedenen 
Anwendungen, vor allem im Bauwesen.

Dieses Dokument bietet keine Kriterien zur Auswahl ganzer Reifen für die Wiederverwendung in ihrem 
ursprünglichen Zweck, d. h. der Montage an Fahrzeugen. Siehe Bild 1 für einen Überblick zum gesamten 
Prozess. 

 

Bild 1 � Allgemeines Schema des Prozesses der Generierung von Altreifen und deren endgültiger 
Verarbeitung

Die in diesem Dokument festgelegten Kriterien konzentrieren sich auf die Bestimmung der Bedingungen, 
unter denen ein ganzer Altreifen (en: whole end-of-life tyre (WELT)) für die Werkstoff-Verwertung und den 
Recycling-Prozess verwendet werden kann. 

In Europa gelten Altreifen aus rechtlicher Sicht als Abfall und sind im Europäischen Abfallkatalog mit der 
Schlüsselnummer 16 01 03, Altreifen, gelistet.

Die bestimmenden Kriterien, wann Altreifen (en: end-of-life tyre (ELT)) kein Abfall mehr sind, könnten
durch die EU-Gesetzgebung, die einschlägigen Richtlinien oder einen Mitgliedstaat festgelegt werden. 

Der Zweck dieses Dokuments ist die Erleichterung des Entscheidungsprozesses für die Bestimmung des
Endes des Abfallstatus. Dieses Dokument soll auch die Beschränkungen für die Verwendung der WELT in 
bestimmten Anwendungen überwinden und die Bedingungen klarstellen, unter denen sie für Recycling- oder 
Verwertungsprozesse vorgesehen werden können, in Übereinstimmung mit technischen Bedingungen, die 
negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermeiden.

Das Dokument soll das Vertrauen der Verbraucher in die Anwendungen von Altreifen erhöhen und die 
Marktentwicklung erleichtern, indem ein bestimmter Satz von Parametern zur Sicherstellung der Qualität 
und Konsistenz von ganzen Altreifen für die Verwendung in Recycling und Verwertung eingeführt wird.

Die Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Kriterien führt zum Schutz von Gesundheit von 
Menschen und Umwelt.

Einleitung
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