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Metallische Werkstoffe

Zugversuch DIN
Teil 4: Prifung von Langenénderungs-MeBeinrichtungen EN 1%(’)2 4
flir die Priifung mit einachsiger Beanspruchung -
Deutsche Fassung EN 10002-4 : 1994

ICS 17.040.30; 77.040.10 Mit DIN EN 10002-2 : 1993-07,

DIN 51220 : 1993-07,
Deskriptoren: Metallische Werkstoffe, Léngendnderung, MeBeinrichtung, DIN 51221-1: 1993-07,

Klassifizierung DIN 51223 : 1993-07,

DIN 51228 : 1993-07,
Metallic materials — Tensile test — Part 4: Verification of extensometers DIN 51232 : 1993-07 und
used in uniaxial testing; German version EN 10002-4 : 1994 DIN 51302-1 : 1993-07
Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 4: Vérification des Ersatz fir
extensometres; Version allemande EN 10002-4 : 1994 DIN 51220 : 1976-10,

DIN 51221-1 : 1976-08,
DIN 51223 : 1987-10,
DIN 51227 : 1977-12,
DIN 51228 : 1988-09,
DIN 51232 :1986-05 und
DIN 51302-1 : 1985-03

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm ist im Komitee ECISS/TC 1A “Mechanische und physikalische Prifverfahren” unter intensiver
deutscher Mitwirkung ausgearbeitet worden. Fir die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuB NMP 811 “Werkstoff-
prafmaschinen” des Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Entsprechend der Festlegung der 6. Sitzung von COCOR am 23./24.5.1991 in Briissel ist diese Europaische Norm ent-
gegen ihrem Titel nicht nur fur die Priifung von Priifmaschinen fiir metallische Werkstoffe anwendbar.

AuBerdem hat der zusténdige deutsche ArbeitsausschuB NMP 811 “Werkstoffpriifmaschinen” empfohlen, diese Euro-
paische Norm auch auf Druck- und Biegepriifmaschinen anzuwenden.

Beispiele flir Wegaufnehmersysteme sowie deren Priifung sind im Beiblatt 1 zu DIN EN 10002-4 enthalten.

Anderungen

Gegenltiber DIN 51220 : 1976-10, DIN 51221-1: 1976-08, DIN 51223 :1987-10, DIN 51227 : 1977-12, DIN 51228 : 1988-09,
DIN 51233 : 1986-05 und DIN 51302-1 : 1985-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Entsprechend den Festlegungen von EN 10002-2 und EN 10002-4 (Klasseneinteilung) iberarbeitet.

Friithere Ausgaben

DIN 51220: 1953-10x, 1973-03, 1976-10
DIN 51221-1: 1960-08x, 1976-08

DIN 51223: 1960-08, 1977-12, 1987-10

DIN 51228: 1968-09, 1977-12, 1988-09

DIN 51232: 1986-05

DIN 51302-1: 1986-05
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ICS 17.040.30; 77.040.10

Deskriptoren:  Metallische Werkstoffe, Ldngenanderung, MeBeinrichtung, Klassifizierung

Deutsche Fassung

Metallische Werkstoffe
Zugversuch

Teil 4: Prifung von Langendnderungs-MeBeinrichtungen
far die Prafung mit einachsiger Beanspruchung

Metallic materials — tensile test — Matériaux métalliques — essai de traction
Part 4: Verification of extensometers used  — Partie 4: Vérification des extensomeétres
in uniaxial testing utilisés lors d’essais uniaxiaux

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1994-11-24 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiilien, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franz{Qsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fas-
sungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.
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