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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm (EN 10027-1:2016) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 100 „Allgemeine 
Belange“ (Sekretariat: BSI) des Europäischen Komitees für die Eisen- und Stahlnormung (ECISS) 
ausgearbeitet.  

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 021-00-19-01 UA „Einteilung, 
Benennung und Benummerung von Stählen“ des DIN-Normenausschusses Eisen und Stahl (FES). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 10027-1:2005-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Beispiele in den Tabellen aktualisiert; 

b) Bezeichnungssymbol +ZM für Zink-Magnesium-Überzüge in Tabelle 17 ergänzt; 

c) Normtext und alle Tabellen redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 
 
EURONORM 27: 1974-09 
DIN V 17006-100: 1991-10, 1993-11, 1999-04 
DIN EN 10027-1: 1992-09, 2005-10 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (EN 10027-1:2016) wurde vom Technischen Komitee ECISS/TC 100 „Allgemeine Belange“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2017, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis April 2017 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument ersetzt EN 10027-1:2005. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CEN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, 
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, 
Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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1 Anwendungsbereich 

1.1 Zur kurzgefassten Identifizierung von Stählen legt diese Europäische Norm die Regeln für die 
Bezeichnung der Stähle mittels Kennbuchstaben und -zahlen fest. Die Kennbuchstaben und -zahlen sind so 
gewählt, dass sie Hinweise auf das Hauptanwendungsgebiet und auf wesentliche Merkmale, z. B., auf 
mechanische oder physikalische Eigenschaften oder die chemische Zusammensetzung geben. 

ANMERKUNG   Im Englischen werden die nach diesem Dokument gebildeten Bezeichnungen als „steel names“, im 
Französischen als „désignation symbolique“ und im Deutschen als „Kurznamen“ bezeichnet. 

1.2 Die Regeln dieser Europäischen Norm gelten für Stähle, die in Europäischen Normen (EN), 
Technischen Spezifikationen (TS), Technischen Berichten (TR) und den nationalen Normen der CEN-
Mitglieder festgelegt sind. 

1.3 Diese Regeln dürfen auch zur Bezeichnung nicht genormter Stähle angewendet werden. 

1.4 Ein numerisches Bezeichnungssystem für Stähle, bekannt als Werkstoffnummern, ist in EN 10027-2 
festgelegt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 10020:2000, Begriffsbestimmung für die Einteilung der Stähle 

EN 10027-2, Bezeichnungssysteme für Stähle — Teil 2: Nummernsystem 

EN 10079:2007, Begriffsbestimmungen für Stahlerzeugnisse 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Begriffe nach EN 10020:2000 und EN 10079:2007. 

4 Allgemeine Regeln 

4.1 Eindeutigkeit der Kurznamen 

Für jeden Stahl darf nur ein Kurzname festgelegt werden. 

4.2 Schreibweise der Kurznamen 

Nach diesem Dokument gebildete Kurznamen müssen Hauptsymbole nach 7.1 enthalten. 

Der Eindeutigkeit wegen mag es erforderlich sein, diese Hauptsymbole durch Zusatzsymbole für besondere 
Merkmale des Stahles oder des Stahlerzeugnisses, z. B. für die Eignung zur Verwendung bei hohen oder 
niedrigen Temperaturen, den Oberflächenzustand, den Behandlungszustand oder die Art der Desoxidation 
zu ergänzen. Diese Zusatzsymbole sind in 7.2 angegeben. 
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Soweit nichts anderes in diesem Dokument festgelegt ist, müssen die zur Bildung der Kurznamen 
verwendeten Symbole ohne Leerstellen geschrieben werden. 

4.3 Festlegung der Kurznamen 

4.3.1 Für in Europäischen Normen (EN), Technischen Spezifikationen (TS) und Technischen Berichten 
(TR) enthaltene Stähle müssen die Kurznamen von dem in ECISS zuständigen Technischen Komitee 
festgelegt werden. 

4.3.2 Für Stähle, die in nationalen Normen der CEN-Mitglieder enthalten sind, und für sonstige Stähle sind 
die Kurznamen durch das betreffende nationale Normeninstitut oder in dessen Verantwortlichkeit 
festzulegen. 

Um zu vermeiden, dass für im Wesentlichen denselben Stahl verschiedene Kurznamen festgelegt werden, 
muss die in EN 10027-2 vorgesehene Europäische Stahlregistratur, wenn eine Werkstoffnummer für einen 
Stahl beantragt wird, zwecks Festlegung einheitlicher Kurznamen mit dem nationalen Normeninstitut 
zusammenarbeiten. 

4.4 Beratung 

Falls sich bei der Festlegung von Kurznamen Schwierigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten ergeben, ist 
das Technische Komitee ECISS/TC 100 um Rat zu fragen. 

5 Bezugnahme auf Erzeugnisnormen 

In Bestellungen oder ähnlichen Vertragsunterlagen ist zur vollständigen Bezeichnung des Stahlerzeugnisses 
zusätzlich zum Kurznamen des Stahles die technische Lieferbedingung, in der dieser beschrieben ist, 
anzugeben. Für genormte Stähle ist die Nummer der betreffenden Erzeugnisnorm anzugeben. 

Einzelheiten über den Aufbau der Bezeichnung eines Stahles oder Stahlerzeugnisses sind den Erzeugnis- 
oder Maßnormen zu entnehmen. 

6 Einteilung der Kurznamen 

Zu Bezeichnungszwecken sind die Kurznamen der Stähle in folgende zwei Hauptkategorien eingeteilt: 

 Kategorie 1: Kurznamen, die Hinweise auf die Verwendung und die mechanischen oder physikalischen 
Eigenschaften der Stähle enthalten (siehe 7.3). 

 Kategorie 2: Kurznamen, die Hinweise auf die chemische Zusammensetzung der Stähle enthalten (siehe 
7.4). 

7 Aufbau der Kurznamen 

7.1 Hauptsymbole 

Hauptsymbole der Stähle, die die Verwendung des Stahles sowie die mechanischen und physikalischen 
Eigenschaften angeben, müssen entsprechend 7.3 zugeordnet werden. 

Hauptsymbole der Stähle, die die chemische Zusammensetzung des Stahles angeben, müssen nach 7.4 
zugeordnet werden. 
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Wenn ein Stahl in Form von Stahlguss festgelegt ist, muss seinem Namen nach den Festlegungen in den 
Tabellen 1 bis 15 der Buchstabe G vorangestellt werden. 

Wenn ein Stahl pulvermetallurgisch hergestellt wird, müssen seinem Namen nach den Festlegungen in den 
Tabellen 14 und 15 die Buchstaben PM vorangestellt werden. 

7.2 Zusatzsymbole 

Zusatzsymbole dürfen an die Hauptsymbole angefügt und entsprechend 7.3 und 7.4 zugeordnet werden. 

Die Zusatzsymbole sind in zwei Gruppen unterteilt, nämlich Gruppe 1 und Gruppe 2 (siehe 7.3 und 7.4). Falls 
die Symbole für Gruppe 1 zur vollen Beschreibung des Stahles nicht ausreichen, dürfen Zusatzsymbole der 
Gruppe 2 angefügt werden. Symbole der Gruppe 2 dürfen nur in Verbindung mit Symbolen der Gruppe 1 
verwendet werden und sind an diese anzuhängen. 

Weitere Zusatzsymbole für Stahlerzeugnisse dürfen an die Zusatzsymbole von Gruppe 1 und Gruppe 2 
angehängt werden und sind entsprechend 7.3 und 7.4 aus den Tabellen 16, 17 und 18 auszuwählen. Diese 
Symbole sind von den vorhergehenden Symbolen durch ein Pluszeichen (+) zu trennen. 

Aus den Tabellen 16, 17 und 18 ausgewählte Zusatzsymbole dürfen an die nach EN 10027-2 zugeordneten 
Werkstoffnummern angehängt werden. Diese Symbole sind von der Werkstoffnummer durch ein 
Pluszeichen (+) zu trennen. 

7.3 Nach ihrem Verwendungszweck und ihren mechanischen oder physikalischen  
        Eigenschaften bezeichnete Stähle 

Die Bezeichnung von Stahl nach seiner Verwendung und seinen mechanischen oder physikalischen 
Eigenschaften muss in Übereinstimmung mit Tabelle 1 bis Tabelle 11 erfolgen. 
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